
 
 

 

TRABALHOS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO CATEGORIA PÔSTER 

 

DATA: 05/09/2017 (TERÇA-FEIRA) 

HORÁRIO: 10h até 10h30 min 

 

CÓDIGO TÍTULO AUTORES LOCALIZAÇÃO 

60604 AVALIAÇÃO DOS ANÉIS DE 

CRESCIMENTO NO LENHO DE Tectona 

grandis L.f. 

Aline Dionizio, Ana Claudia   Amorim, Lucas   Temponi, Mariana Dianese Moraes, 

Pedro Augusto Fonseca, Macksuel Fernandes da Silva, Matheus Peres Chagas, Carlos 

Sette Jr 

1 

60824 ANATOMIA E PROPRIEDADES FÍSICAS DE 

Dacryodes peruviana DA FLORESTA 

AMAZÔNICA DO PERU 

Leif Armando Portal Cahuana, João Vicente de Figueiredo Latorraca, José Henrique 

Camargo Pace, Glaycianne Santos, Dayane Oliveira Lima, Letícia Maria Alves Ramos, 

Jonnys Paz Castro, Wilson Morvely 

2 

60905 ANÁLISE DOS ANÉIS DE CRESCIMENTO 

DE Schizolobium parahyba DA AMAZÔNIA 

PERUANA 

Maria Cecília Mota Docha, Leif Armando Portal Cahuana, João Vicente de Figueiredo 

Latorraca, Edy Eime Pereira Baraúna, Percy Amilcar Zevallos  Pollito, Katherine Isabel 

Malatesta Siani, Thiago Campos Monteiro, Thiago Magalhães do Nascimento 

3 



 
 

60920 MORFOLOGIA RADIAL DAS FIBRAS NO 

LENHO DE QUATRO ESPÉCIES DE 

EUCALYPTUS L’HER. 

Talita Baldin, José Newton Cardoso Marchiori, Maiara  Talgatti 4 

60960 DESCRIÇÃO ANATÔMICA 

MACROSCÓPICA DA MADEIRA DE 

ESPÉCIES DA CAATINGA 

Uasmim Lira Zidanes, Ana Cláudia Cavalcante de Lima, Matheus Cordasso Dias, 

Priscila Alves Cavalcante, Rafael Leite Braz 
5 

60997 DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL DO 

CERNE EM ÁRVORES CLONAIS E 

SEMINAIS DE TECA 

Vanessa Correa da mata, Fernanda Viana da Silva Leonardo, Diego Tyszka Martinez, 

Romulo Mora, Tiago Altobelle da Silva Siqueira 
6 

61028 CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DO 

XILEMA SECUNDÁRIO DE NOVE 

ESPÉCIES DA FAMÍLIA LEGUMINOSAE 

Jhonata Silva, Alisson Reis, Joielan Xipaia dos Santos, Patricia Soares Bilhalva dos 

Santos, Cláudia Urbinati 
7 

61056 INFLUÊNCIA DO SÍTIO NAS 

PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DA 

MADEIRA DE Eucalyptus urophylla 

Thiago Moreira Cruz, Clair Rogério da Cruz, Rafaela Silva de Faria, Paulo Junio Duarte, 

Cilene Borges, Thomaz Antunes Junqueira, Paulo Hein, Wendell Rangel Queiroz de 

Souza 

8 

61070 CARACTERÍSTICAS DE FIBRAS DE 

EUCALIPTO SOB ESTRESSES BIÓTICOS E 

ABIÓTICOS PARA PRODUÇÃO DE PAPEL 

Ramon Ferreira Oliveira, Ana Paula Câmara, Gabrielly dos Santos Bobadilha, Suellen 

Rios Martins, Jean Carlos Lopes de Oliveira, Graziela Baptista Vidaurre Dambroz, José 

Tarcísio da Silva Oliveira, Mayra Estevão Barros de Castro 

9 

61107 DESCRIÇÃO ANATÔMICA DA MADEIRA 

DE PAU-MULATO (Calycophyllum 

spruceanum (Benth.) K. Schum.) 

Jaily Kerller Batista de Andrade, Marina Donária Chaves Arantes, José Tarcísio da Silva 

Oliveira, Juarez Paes, Sandra Bezerra da Silva, Sofia Maria Gonçalves Rocha, Luciana 

Ferreira Da Silva, Yonny Martínez López 

10 

61280 RACHADURAS DE TOPO DE TORAS E 

DESVIOS DA GRÃ NA MADEIRA DE 

MOGNO BRASILEIRO PLANTADO 

Daniela Minini, Graziela Baptista Vidaurre Dambroz, João Gabriel Missia da Silva, 

Isabela Dias Reboleto, Ramon Ferreira Oliveira, Sofia Maria Gonçalves Rocha, Alice 

Soares Brito 

11 



 
 

61318 DISTINÇÃO DE ESPÉCIES DE Eucalyptus A 

PARTIR DA ANÁLISE DE COMPONENTES 

PRINCIPAIS DE ESPECTROS NO NIR 

Wendell Rangel Queiroz de Souza, Lívia Ribeiro Costa, Luana Teixeira Mancini, Luana 

Maria dos Santos, Anna Carolina Pereira Rezende Costa, Taiana Guimarães Arriel, Raul 

de Abreu Neto, Paulo Hein 

12 

60895 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DA 

MADEIRA DE Ilex paraguariensis A.St.-Hil. 

Rossana Cortelini da Rosa, Bruna Mohr Giesbrecht, Cristiane Pedrazzi, Dione Dambrós 

Raddatz, Ronan Corrêa, Marina Gentil, Rodrigo Coldebella, Fernanda Regina Andrade 
13 

61008 EFEITO DO TRATAMENTO TÉRMICO NA 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MADEIRA DE 

Eucalyptus cloeziana 

Indiara Cáceres, Marina Gentil, Bruna Mohr Giesbrecht, Rodrigo Coldebella, Cristiane 

Pedrazzi, Rossana  Cortelini da Rosa, Ronan Corrêa, Fernanda Regina Andrade 
14 

61032 DETERMINAÇÃO DA VARIAÇÃO 

MEDULA-CASCA DO CONTEÚDO DE 

LIGNINA NA MADEIRA DE Eucalyptus 

grandis × Eucalyptus urophylla 

Lidiane Costa Lima, José Tarcísio Lima, SELMA LOPES GOULART, Milene Teixeira 

de Souza, Lisiane Nunes Hugen, Tatiane Antunes da Silva, Anna Carolina de Almeida 

Andrade, Taiane Oliveira Guedes 

15 

61057 POTENCIAL ENERGÉTICO DE RESÍDUOS 

FLORESTAIS DE Tachigali chrysophylla 

(Poepp.) Zarucchi & Herend. 

Randerson Sousa, Aniele Domingas Pimentel silva, Hanna Silva, Mahyanny   Lameira, 

Thaiza Rodrigues, Victor Moutinho 
16 

61077 AVALIAÇÃO QUÍMICA DA MADEIRA DE 

CLONES DE Eucalyptus urophylla x Eucalyptus 

grandis 

Rodrigo Simetti, Taiana Guimarães Arriel, Maíra Reis de Assis, Rebeca Lima, Luciano 

Junqueira Costa, Kelly Iapuque Rodrigues de Sousa, Thiago De Paula Protásio, Paulo 

Fernando Trugilho 

17 

61096 COMPOSIÇÃO QUÍMICA ESTRUTURAL DA 

MADEIRA DO CRUZAMENTO ENTRE 

Corymbia citriodora e Corymbia torelliana 

Breno Assis Loureiro, Paulo Fernando Trugilho, Taiana Guimarães Arriel, Rebeca Lima, 

Tais Regina Lima Abreu Veiga, Luciano Junqueira Costa, Luiz Mendes Takarada, Ana 

Flávia Cunha Fernandes de Oliveira 

18 

60818 AVALIAÇÃO DA DEFORMAÇÃO 

RESIDUAL LONGITUDINAL EM ÁRVORES 

DE MOGNO AFRICANO ANTES E APÓS O 

CORTE 

Maria Naruna Felix de Almeida, Lourdes Maria Hilgert Santos, João Gabriel Missia da 

Silva, Sofia Maria Gonçalves Rocha, Graziela Baptista Vidaurre Dambroz, Frederico 

José Nistal França, Tâmara Suely Filgueira Amorim 

19 



 
 

60822 PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA DE 

QUATRO ESPECIES FLORESTAIS DA 

AMAZÔNIA PERUANA 

Jonnys Paz Castro, Leif Armando Portal Cahuana, João Vicente de Figueiredo Latorraca, 

José Henrique Camargo Pace, Glaycianne Santos, Dayane Oliveira Lima, Javier Naivo 

Chipa, Percy Amilcar Zevallos Pollito 

20 

60875 APLICAÇÃO DE ANÁLISES NÃO 

DESTRUTIVAS EM MADEIRA DE Cedrela 

fissilis Vell. UTILIZADA EM RESTAURAÇÃO 

FLORESTAL 

Carlos Silveira, Carolina Nogueira Xavier, Amanda Arantes Junqueira, Norma Maciel, 

José Henrique Camargo Pace, Alexandre Monteiro de Carvalho, João Vicente de 

Figueiredo Latorraca 

21 

60921 DENSIDADE DA MADEIRA DE Dinizia 

excelsa DUCKE (FABACEAE), ESPÉCIE 

ENDÊMICA DA REGIÃO AMAZÔNICA 

Paulo Renato Souza De Oliveira, Vitor Mateus Carvalho de Morais, Washington 

Olegário Vieira, Thais Yuri Rodrigues Nagaishi, Marcela Silva 
22 

60952 DEFORMAÇÕES RESIDUAIS 

LONGITUDINAIS EM ÁRVORES DE 

Corymbia citriodora PROPENSAS À 

FORMAÇÃO DE LENHO DE TRAÇÃO 

Áureo Aparecido Abreu Júnior, Carolina Nogueira Xavier, Poliane Pereira de Souza, 

Joice Aparecida de Assis, Anna Carolina  de Almeida Andrade, José Tarcísio Lima 
23 

60978 RELAÇÃO CERNE/ALBURNO E DA 

EXCENTRICIDADE DA MEDULA DE 

CLONES DE Eucalyptus spp. 

Luciana Ferreira Da Silva, Yonny Martínez López, Glaucileide Ferreira, Ana Carla 

Bezerra de Lima, Jaily Kerller Batista de Andrade, João Gabriel  Missia da Silva, Mayra 

Estevão Barros de Castro 

24 

60988 AVALIAÇÃO DA SUPERFICIE DA 

MADEIRA DE DUAS ESPÉCIES 

FLORESTAIS SUBMETIDAS A ENSAIO DE 

ENVELHECIMENTO ACELERADO 

Julio Cezar  Hoffmann Dos Santos, Sabrina Finatto Machado, Mayra Daniela  Ferreira, 

Francislene Junia  Telles da Silva, Daniela Silva Lilge 
25 

60990 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS 

E MECÂNICAS DA MADEIRA DE CINCO 

ESPÉCIES DA AMAZÔNIA 

Julio Cezar  Hoffmann Dos Santos, Mayra Daniela  Ferreira, Sabrina Finatto Machado, 

Francislene Junia  Telles da Silva, Daniela Silva Lilge 
26 

61038 SIMULAÇÃO EM USO DE PISOS DE 

MADEIRA DE AMÊNDOLA, CUMARU, IPÊ 

E SUCUPIRA 

Mônica Bezerra de Oliveira, Anna Carolina  de Almeida Andrade, Lidiane Costa Lima, 

Taiane Oliveira Guedes, Tatiane Antunes da Silva, José Reinaldo Moreira da Silva 
27 



 
 

61061 VARIAÇÃO RADIAL DE ALGUMAS 

PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA DE 

CASEARIA OBLIQUA 

Christovão Pereira Abrahão, Paulo Junio Duarte, Cínthia Fernanda Maria Vieira, Thiago  

Moreira Cruz, Wendell Rangel Queiroz de Souza, Thomaz Antunes Junqueira, Cilene  

Borges, Paulo Henrique Moreira 

28 

61069 PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA DE 

Eucalyptus grandis TERMORRETIFICADA 

Fernanda Regina Andrade, Ronan Corrêa, Clovis Roberto Haselein, Camila  Berger, 

Marina Gentil, Bruna Mohr Giesbrecht, Rossana  Cortelini da Rosa, Rodrigo Coldebella 
29 

61094 VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE DE 

IMAGENS PARA DETERMINAÇÃO DAS 

PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA DE 

Cedrela sp. 

Maria da Liberdade Holanda Silva, Moisés Silveira Lobão, Neila Cristina Lima 

Fernandes, Maria Rosália Nascimento da Costa, Mara Lucia Agostini Valle 
30 

61116 DETERMINAÇÃO DA VARIAÇÃO 

DIMENSIONAL DE MICRO-AMOSTRAS DA 

ESPÉCIE Erisma uncinatum POR ANÁLISE DE 

IMAGENS 

Saly Takeshita, Floran Pierre, Joel Casalinho, Ivaldo Jankowsky, Patrick Perré 31 

61125 QUALIDADE DA COLAGEM DA MADEIRA 

DE EUCALIPTO COM ADESIVO A BASE DE 

RESORCINOL E TANINO 

Ticyane Pereira Freire, Stefânia Lima Oliveira, Lourival Marin Mendes, José Benedito 

Guimarães Júnior, Lívia Elisabeth Vasconcellos de Siqueira Brandão Vaz, Rafael 

Mendes 

32 

61126 MÉTODOS DE AMOSTRAGEM PARA 

DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE BÁSICA 

DA MADEIRA DE EUCALIPTO 

Ana Carolina  Silva Costa, Daniel  Arruda Miranda, Aylson Costa Oliveira, Bárbara  

Luísa Corradi Pereira, Gabriela Cristina Rech Tormen, Camila Sanick Leal, Michelly  

Casagrande Stragliotto 

33 

61138 RESISTÊNCIA A FLEXÃO EM PEÇAS DE 

MADEIRA DE EUCALIPTO PARA 

PRODUÇÃO DE ESTOFADOS 

Sofia Maria Gonçalves Rocha, João Gabriel  Missia da Silva, Maria Naruna Felix de 

Almeida, José Clailson  Franco Coelho, Thais Mendes Brito, Ana Paula Câmara, 

Graziela  Baptista Vidaurre Dambroz, José Tarcísio da Silva Oliveira 

34 

61158 VARIAÇÃO DA DENSIDADE AO LONGO 

DO TRONCO DE DOIS CLONES DE 

Eucalyptus spp. 

Mayra Estevão Barros de Castro, Luciana Ferreira Da Silva, Juarez Paes, Glaucileide 

Ferreira, Yonny  Martínez López 
35 



 
 

61175 VARIAÇÃO DOS PARAMETROS DE COR 

NA MADEIRA DE Eucalyptus urophylla 

MODIFICADA TERMICAMENTE 

Ana Flávia Cunha Fernandes de Oliveira, Rodrigo Simetti, Túlio Vieira, Maíra REIS DE 

ASSIS, Breno Assis Loureiro, Alanna Barishinikov Silva, Rebeca Lima, Paulo Fernando 

Trugilho 

36 

61179 INFLUÊNCIA DA CONVIVÊNCIA ENTRE 

PINUS E ARAUCÁRIA NA DENSIDADE 

BÁSICA DA MADEIRA 

Maria Renata Rocha Pereira 37 

61190 PERDA DE MASSA DE DIFERENTES 

ESPÉCIES DE EUCALYPTOS QUANDO EM 

PROCESSO DE COMBUSTÃO 

Vanessa Dummer Marques, Débora Duarte Ribes, Vitória Correia Mota Canil, Darci 

Alberto Gatto 
38 

61192 DETERMINAÇÃO DO MÓDULO DE 

ELASTICIDADE DE Eucalyptus sp. POR 

MÉTODO DESTRUTIVO E NÃO 

DESTRUTIVO 

Camila  Batista da Silva Lopes, Luciano Junqueira Costa, Jéssica  Dornelas Soares, 

Matheus Fernandes de Carvalho Reis, Thaís Pereira Freitas, Marcos Oliveira de Paula, 

Clarissa Gusmão Figueiró, Lucas de Freitas Fialho 

39 

61199 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE 

E DENSIDADE BÁSICA DO ACAPÚ 

(Vouacapoua americana Aubl.) 

Luiz Paulo  Rodrigues dos Santos Filho, Diego Rodrigues Viégas, Jorge Lucas Pantoja 

do Nascimento, André  Maurício de Medeiros, Elesandra da Silva Araújo, Rômulo  

Trevisan, Marcela Silva 

40 

61314 QUALIDADE DA MADEIRA SERRADA NO 

MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PARÁ 

Maria Soliane Sousa Costa, Geny Rocha da  SILVA, Ketlen Naiane Freitas dos  Santos, 

Milla Graziely Silveira Dos Santos, Kleyton Kleber Dos Santos  Corrêa, Fernando 

Wallase Carvalho Andrade 

41 

60883 AVALIAÇÃO DA RUGOSIDADE 

SUPERFICIAL EM MADEIRA DE Artocarpus 

heterophyllus Lam. SUBMETIDAS AO 

FRESAMENTO PERIFÉRICO 

Rodrigo Aragão Ribeiro, Amanda Arantes Junqueira, Carlos Silveira, Norma Maciel, 

Alexandre  Monteiro de Carvalho 
42 

61035 QUALIFICAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

APLAINADA UTILIZANDO A TÉCNICA 

SUNSET LASER EM CINCO ESPÉCIES 

NATIVAS 

Anna Carolina  de Almeida Andrade, Mônica Bezerra de Oliveira, Taiane Oliveira 

Guedes, Lidiane Costa Lima, Tatiane Antunes da Silva, Carolina Nogueira  Xavier, José 

Reinaldo Moreira da Silva 

43 



 
 

61040 DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE 

CONVERSÃO VOLUMÉTRICA DE TORETES 

DE PARICÁ (Schizolobium amazonicum, Huber 

Ducke) EM LÃMINAS TORNEADAS EM 

PARAGOMINAS-PA 

Camila Cristina Soares Lobato, Darleny Cristina Serrão Penisch, Paulo Renato Souza De 

Oliveira, Luan F. F. Silva, Mariléia Reis, Thais Yuri Rodrigues Nagaishi, Manoel 

Sebastião Pereira de Carvalho, Sueo Numazawa 

44 

61187 DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DAS 

MARCENARIAS DE MONTES CLAROS-MG 

Sandy Santos, Edy Barauna, Thiago Campos Monterio, Anderson Martins Ramos, Thays 

Santos, Marcony Coutinho 
45 

61354 AVALIAÇÃO DA MADEIRA DE Erisma 

uncinatum Warm. FRENTE A TESTE DE 

USINAGEM 

Paulo Cesar Leal de Carvalho, Everton Fernandes Miranda, Carlos Silveira, Cláudia 

Torres, Alexandre  Monteiro de Carvalho, Norma Maciel 
46 

60598 CARACTERIZAÇÃO DA BIOMASSA E 

QUALIDADE DE BRIQUETES PRODUZIDOS 

A PARTIR DE RESÍDUOS DE SEMENTES 

AGRÍCOLAS E MADEIRA DE EUCALIPTO 

William Wilk, Joyce Fernanda Vieira Gondim, Thammi Queuri Gomes da Cunha, Pedro 

Augusto Fonseca, Rogério Dias Marques, Macksuel Fernandes da Silva, Ademilson 

Coneglian, Carlos Sette Jr 

47 

60635 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E 

ENERGÉTICA DE PAU-AMARELO 

(Euxylophora paraensis) HUBER 

Paulo Renato Souza De Oliveira, Luan F. F. Silva, Camila Cristina Soares Lobato, 

Darleny Cristina Serrão Penisch, Thais Yuri  Rodrigues Nagaishi 
48 

60733 ANÁLISE EXPERIMENTAL DA 

TRANSFERÊNCIA DE CALOR DURANTE A 

PIRÓLISE DA MADEIRA 

Márcia  Silva de Jesus, Alfredo Napoli, Angélica de Cássia Oliveira Carneiro, Ana Clara 

Caxito de Araújo, Luciano Junqueira Costa, Larissa Carvalho Santos, Fabiana  Paiva de 

Freitas, Juliana  Ceccato Ferreira 

49 

60740 QUALIDADE DE BRIQUETES PRODUZIDOS 

COM EPICARPO DA MACAUBA (Acrocomia 

aculeata) E MADEIRA DE Pinus sp. 

Sarah Esther de Lima Costa, Rosimeire Cavalcante dos Santos, Angélica de Cássia 

Oliveira Carneiro, Renato Vinícius Oliveira Castro, Ana Flávia Neves Mendes Castro, 

Cynthia   Patricia de Sousa Santos, Izabelle Rodrigues Ferreira Gomes 

50 

60741 HIGROSCOPICIDADE DO CARVÃO 

VEGETAL PRODUZIDO  EM DIFERENTES 

TEMPERATURAS 

Ananias Francisco Dias Júnior, Lucas Pereira Pirola, Saly Takeshita, Artur Queiroz Lana, 

José Brito, Azarias Machado de Andrade, Natália Dias de Souza 
51 



 
 

60756 POTENCIAL ENERGÉTICO DA MADEIRA 

DE DUAS ESPÉCIES LENHOSAS DO SEMI-

ÁRIDO BRASILEIRO 

Ana Clara Caxito de Araújo, Luciano Junqueira Costa, Pedro P. de C. Braga, Márcia 

Silva de Jesus, Rosalvo M. G. Neto 
52 

60803 PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 

PELLETS DE SORGO (Sorghum bicolor) 

Izabelle Rodrigues Ferreira Gomes, Rosimeire Cavalcante dos Santos, Angélica de 

Cássia Oliveira Carneiro, Renato Vinícius Oliveira Castro, Cynthia   Patricia de Sousa 

Santos, Sarah Esther de Lima Costa, Ana Flávia Neves Mendes Castro 

53 

60846 POTENCIAL ENERGÉTICO DE Euterpe 

oleracea Mart. EM COMUNIDADE NA ILHA 

MARAJÓ - PARÁ. 

Luan F. F. Silva, Thais Yuri Rodrigues Nagaishi, camila cristina soares lobato, Paulo 

Renato Souza de Oliveira, Darleny Cristina Serrão Penisch, Sueo Numazawa 
54 

60887 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO 

PRÓXIMO NA PREDIÇÃO DA DENSIDADE 

BÁSICA DE Eucalyptus para uso energético 

Taiana Guimarães Arriel, Breno Assis Loureiro, Tais Regina Lima Abreu Veiga, Raul de 

Abreu Neto, Paulo Fernando Trugilho, Rodrigo Simetti, Dieimes Ribeiro Resende, Paulo 

Hein 

55 

60946 ANALISE IMEDIATA DO CARVÃO 

COMERCIALIZADO NO MUNICÍPIO DE 

ALTAMIRA NO ESTADO DO PARÁ. 

Wemerson Costa, Patricia Soares Bilhalva dos Santos, Alisson Reis 56 

60998 ESTIMATIVAS DE PROPRIEDADES DA 

MADEIRA PARA CONTROLE DA 

TORREFAÇÃO 

Mateus Alves de Magalhães, Carlos Miguel Simões da Silva, Angélica de Cássia 

Oliveira Carneiro, Benedito Rocha Vital, Fabiana Paiva de Freitas, Larissa Carvalho 

Santos, Bruno de Freitas Homem de Faria, Danilo Barros Donato 

57 

61016 OTIMIZAÇÃO DO USO DE RESÍDUOS EM 

FLORESTAS DE Pinus sp. PARA A 

GERAÇÃO DE ENERGIA 

Nayara Bergamo Casagrande, Martha Andreia Martha Brand, Gisele Paim Ribeiro 

Domingues Lopes, Reny Aldo Henne, Guilherme Giesel 
58 

61019 QUANTIFICAÇÃO DA BIOMASSA 

FLORESTAL EM CAATINGA, NA REGIÃO 

SUL DO PIAUÍ 

Guilherme Giesel, Martha Andreia Martha Brand, Nayara Bergamo Casagrande, Gisele 

Paim Ribeiro Domingues Lopes, Reny Aldo Henne 
59 



 
 

61020 POTENCIAL ENERGÉTICO DA BIOMASSA 

DE PASSIVO AMBIENTAL DE UMA 

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 

MECÂNICA DA MADEIRA 

Gisele Paim Ribeiro Domingues Lopes, Martha Andreia Martha Brand, Nayara Bergamo 

Casagrande, Guilherme Giesel, Reny Aldo Henne 
60 

60901 RETENÇÃO DE BORO NA MADEIRA DE 

CLONES DE Eucalyptus urophylla 

Marcony  Coutinho, Jaciara Dias Macedo, Edy Barauna, Thiago Campos Monterio, 

Sandy Santos, Thays Santos, Thiago Magalhães do Nascimento, Maria Cecília  Mota 

Docha 

61 

61171 INFLUÊNCIA DO TEMPO DE 

TRATAMENTO NA PRESERVAÇÃO DE 

MOIRÕES PELO MÉTODO DE 

SUBSTITUIÇÃO DE SEIVA 

Cilene  Borges, Maiele Brum Polasso, Paulo Junio Duarte, Thiago  Moreira Cruz, 

Thomaz Antunes Junqueira, Wendell Rangel Queiroz de Souza, Gustavo Henrique  

Denzin Tonoli, Paulo  Hein 

62 

60981 ENSAIO DE TOXIDEZ DE ÓLEOS A 

FUNGOS XILÓFAGOS CAUSADORES DE 

PODRIDÃO PARDA E BRANCA 

Luciana Ferreira da Silva, Yonny  Martínez López, Glaucileide Ferreira, Joyce de 

Almeida Pinto, Juarez Paes 
63 

61041 DETERIORAÇÃO DA MADEIRA TRATADA 

E NÃO TRATADA DE Eucalyptus E Corymbia 

EM ENSAIO DE CAMPO 

Manolo Trindade Quintilhan, Weslley Candido de Oliveira, Aylson Costa Oliveira, 

Bárbara  Luísa Corradi Pereira, Romulo Mora, Adrianna  Amorim de Sousa Pinto 
64 

61110 BIODETERIORAÇÃO DE ÁRVORES DO 

ENTORNO DA BIBLIOTECA CENTRAL DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 

SÃO CRISTÓVÃO/SE 

Natali Aparecida Santana, Heloisa Safira Santos Pinheiro, Alice Palácio Da Silva de 

Melo, Frances Alves Andrade, Saly Takeshita 
65 

60991 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE 

SECAGEM E DETERMINAÇÃO DA TAXA 

DE SECAGEM DE PINUS ELLIOTTII 

ENGELM 

Julio Cezar Hoffmann Dos Santos, Francislene Junia Telles da Silva, Daniela Silva Lilge, 

Sabrina Finatto Machado, Mayra Daniela  Ferreira 
66 



 
 

61104 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE 

SECAGEM PARA A MADEIRA DE Eucalyptus 

grandis 

Matheus Felipe Freire Pego, Luciano Junqueira Costa, Naiara Conceição M. de Souza, 

Thawane Rodrigues Brito, José Sánchez, José Tarcísio Lima 
67 

61295 AVALIAÇÃO DA SECAGEM DE TORAS DE 

Eucalyptus urophylla EM TEMPERATURAS 

ELEVADAS 

Aylson Costa Oliveira, Bárbara Luísa Corradi Pereira, Benedito Rocha Vital, Wagner 

Davel Canal, Angélica de Cássia Oliveira Carneiro 
68 

60556 PROPRIEDADES MECÂNICAS DE PAINÉIS 

COMPENSADOS E LVL (LAMINATED  

VENEER LUMBER) PRODUZIDOS COM 

MADEIRA DE AMESCLA 

Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza, Emanuella Araújo dos Santos, Pedro 

Hurtado de Mendoza Morais, Pedro Hurtado de Mendoza Borges, Maísa Pavani dos 

Santos Elias, José Eduardo Penna 

69 

60664 PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS 

DE PAINÉIS AGLOMERADOS E DE FIBRAS 

DE MÉDIA DENSIDADE 

Carine Setter, Rafael Rodolfo Melo, Diego Martins Stangerlin 70 

60694 EFEITO DA ADIÇÃO DE LIGNINA KRAFT 

METIOLADA NA SÍNTESE DE ADESIVOS 

DE UREIA-FORMALDEÍDO 

Juliana Ceccato Ferreira, Laíssa Ferreira Carvalho, Larissa Carvalho Santos, Déborah 

Nava Soratto, Márcia Silva de Jesus, Fabiana Paiva de Freitas, Carlos Miguel Simões da 

Silva, Benedito Rocha Vital 

71 

60734 TRATAMENTO TÉRMICO EM PAINÉIS 

AGLOMERADOS DE MARAVALHAS 

Thamirys Andrade Lopes, Danillo Wisky Silva, Alan Pereira Vilela, Gustavo Mesquita 

de Castro, Thaynara Andrade Lopes, Brunno Cassiano Lemos Araújo, José Benedito 

Guimarães Júnior, Lourival Marin Mendes 

72 

60914 ANÁLISE DE CONFORMIDADES NO 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM LIGHT 

WOOD FRAMING: UMA ABORDAGEM 

BASEADA EM MINERAÇÃO DE 

PROCESSOS 

Nicolle Christine Sotsek Ramos, Janilce dos S. Negrão, Eduardo Alves Portela Santos, 

Adriana de Paula Lacerda Santos 
73 

60930 EFEITO DA INCLUSÃO DE NANOCRISTAIS 

DE CELULOSE EM PAINÉIS DE BAGAÇO 

DE CANA-DE-AÇÚCAR 

Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita, Antônia Amanda da Silva César, Thamirys 

Andrade Lopes, Láysa Maria Ferreira Andrade, Marina Rates Pires, Anand Ramesh 

Sanadi, José Manoel Marconcini, Lourival Marin Mendes 

74 



 
 

60969 ADIÇÃO DE NANOFIBRAS DE CELULOSE 

EM PAINÉIS CIMENTO-MADEIRA 

Douglas Faria, Pedro Henrique Canola, Thamirys Andrade Lopes, Mario Scatolino, 

Thiago de Paula Protásio, Camila Fonseca, Lourival Marin Mendes, José Benedito 

Guimarães Júnior 

75 

60975 MODIFICAÇÃO NAS PARTÍCULAS PRÉ 

HIDROLIZADAS DE Eucalyptus spp. 

Amélia Guimarães Carvalho, Antonio José Vinha Zanuncio, Carlos Miguel Simões da 

Silva, Angélica de Cássia Oliveira Carneiro, Benedito Rocha Vital 
76 

61006 RESISTÊNCIA A COMBUSTÃO EM PAINÉIS 

MDP PRODUZIDOS COM RESÍDUOS DA 

CULTURA DA SOJA 

Thaynara Andrade Lopes, Mario Scatolino, Thamirys Andrade Lopes, Gabriela 

Gonçalves dos Santos, Íngrid Luz Guimarães, Isabelle Cristine de Carvalho Terra, 

Lourival Marin Mendes, José Benedito Guimarães Júnior 

77 

61055 USO DE MADEIRA DE Pinus Patula EM 

DIFERENTES ALTURAS AXIAIS NA 

PRODUÇÃO DE CELULOSE KRAFT 

Bibiana Argenta Vidrano, Cristiane Pedrazzi, Jorge Luiz Colodette, Rubens Chaves de 

Oliveira, Diego Pierre de Almeida, Fernando José Borges Gomes 
78 

61066 ANÁLISE TERMOGRAVIMETRICA DE 

NANOFIBRILAS DE JUTA TRATADAS COM 

DIGESTOR ANAERÓBICO 

(SOBRENADANTE AD) 

Luana Silva, Matheus Cordasso Dias, Greg Glenn, Delilah Wood, Tina Williams, 

Lennard Torres, William J. Orts, Gustavo Henrique Denzin Tonoli 
79 

61410 INFLUÊNCIA DO CISALHAMENTO NAS 

DEFORMAÇÕES EM VIGA DE MADEIRA 

MACIÇA 

Éverton Souza Ramos, Amanda Maria Veanholi Vechiato, Jorge Luís Nunes de Góes 80 

63340 POTENCIALIDADES DO USO DA MADEIRA 

EM CONSTRUÇÕES PARA A OBTENÇÃO 

DO CONFORTO TÉRMICO 

Jaqueline Beatriz Brixner Dreyer, Monique Bohora Schlickmann, Alana Taís Facco, 

Cristine Tagliapietra Schons, Douglas Severo da Silva, Gabriela Meller 
81 

61431 DISTRIBUIÇÃO DIAMÉTRICA E 

PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS DA 

GRÁPIA EM UM FRAGMENTO 

SECUNDÁRIO DE FLORESTA ESTACIONAL 

DECIDUAL 

Matheus Degrandi Gazzola, Francieli Missio, Solon Jonas Longhi, Marina Scheuer, 

Rodrigo Pinto da Silva, Lucas Gavioli Ganciné, Gabriel Agostini Orso, Luciane Gorski 
82 



 
 

63540 MÉTODOS DE PROPAGAÇÃO 

VEGETATIVA PARA Bambusa tuldoides 

OBJETIVANDO A CONFECÇÃO DE 

BIOCONTRUÇÕES 

Lara Ribeiro de Carvalho, Claudia de Azevedo Reis, Alexandre Miguel do Nascimento, 

Eduardo Maciel Osório de Freitas 
83 

61033 TEORES DE FENOIS TOTAIS E 

RENDIMENTO GRAVIMÉTRICO NAS 

CASCAS DE Plathymenia Reticulata Benth 

(FABACEAE) 

Marina Rates Pires, Caroline Junqueira Sartori, Cassiana Alves Ferreira, Alyson Myller 

Pereira, Eliandra Pereira Silva, Thais Sousa, Sebastião Souza, Fábio Akira Mori 
84 

61261 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DOS 

FEIXES DE FIBRAS DE CURAUÁ 

Odayanne Vieira Pires, Michael cris Bonfim, Letícia Figueiredo de Almeida, Victor 

Moutinho, Thiago Augusto de Sousa Moreira, Bruno Monteiro Balboni 
85 

61272 TEORES DE TANINOS DO LENHO DE 

GALHOS DE TRÊS ESPÉCIES ARBÓREAS 

DA CAATINGA 

Emmanoella Costa Guaraná Araujo, Thiago Cardoso Silva, Tarcila Rosa da Silva Lins, 

Cibelle Amaral Reis, Júlia Silva, Marcelo Nogueira, Levy Paes Barreto, Rafael  Leite 

Braz 

86 

61275 DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE 

TANINOS NA CASCA DE GALHOS DE TRÊS 

ESPÉCIES ARBÓREAS DA CAATINGA 

Thiago Cardoso Silva, Emmanoella Costa Guaraná Araujo, Tarcila Rosa da Silva Lins, 

Cibelle  Amaral Reis, Rafael Damacena, Levy Paes Barreto, Marcelo Nogueira, Rafael  

Leite Braz 

87 

60636 TRATAMIENTOS DE ASERRÍN DE PINO Y 

TERMOPLÁSTICO RECICLADOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE MADERA PLÁSTICA. 

Yonny Martínez López, Luciana Ferreira da Silva, Juarez Paes, Emilio Martínez 

Rodríguez, Sofia Maria Gonçalves Rocha, Jaily Kerller Batista de Andrade 
88 

60877 QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 

MADEIREIROS PRODUZIDOS NA 

OPERAÇÃO DE SERRA CIRCULAR EM 

DUAS ESPÉCIES FLORESTAIS 

Carlos Silveira, Carolina Nogueira Xavier, Amanda Arantes Junqueira, Norma Maciel, 

Adriana Cazelgrandi, Everton Fernandes Miranda, Paulo Cesar Leal de Carvalho, 

Alexandre  Monteiro de Carvalho 

89 

61085 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE 

COLAGEM DE LIGNOSULFONATO E DE 

SUA MISTURA COM TANINO DE PINUS 

Maria Vanessa Schueler, Roberto Carlos Lelis, Gabriel dos Santos de Aguiar, Danielle 

Affonso Sampaio, Fernanda Lago Morbeck 
90 



 
 

61360 CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS DAS 

MADEIRAS Pseudopiptadenia psilostachya E 

Hymenaea courbaril L. PARA OBTENÇÃO DE 

CERÂMICA POROSA 

Marcela Santos, Renata Braga, Tomaz Araujo, Angelo Oliveira, Dulce Maria de Araújo 

Melo 
91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DATA: 05/09/2017 (TERÇA-FEIRA) 

HORÁRIO: 16h até 16h30min 

 

CÓDIGO TÍTULO AUTORES LOCALIZAÇÃO 

61348 EXCENTRICIDADE DA MEDULA EM CAULES 

DE CLONES DE TECA EM SISTEMA 

AGROSSILVIPASTORIL 

Caio Silvestre Lima Sanson, Danielly Silva, Marina Gorgete Santos, Sidney 

Caldeira, Daniela Santos 
1 

61368 CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA 

MACROSCÓPICA DE SEIS ESPÉCIES 

MADEIREIRAS COMERCIALIZADAS EM 

PARAGOMINAS, ESTADO DO PARÁ 

Paulo Renato Souza De Oliveira, Ana Catarina Siqueira Furtado, Luan F. F. Silva, 

Darleny Cristina Serrão Penisch, Camila Cristina Soares Lobato, Thais Yuri  

Rodrigues Nagaishi 

2 

61378 METODOLOGIAS DE DETERMINAÇÃO DA 

ÁREA DE CERNE E CIRCULARIDADE DE 

TECA CONSORCIADA COM CAFÉ 

Ana Paula Câmara, Sofia Maria Gonçalves Rocha, Jean Carlos Lopes de Oliveira, 

João Gabriel  Missia da Silva, Jaily Kerller Batista de Andrade, Graziela  Baptista 

Vidaurre Dambroz, José Tarcísio da Silva Oliveira 

3 

61392 PROPRIEDADES FÍSICAS E ANATÔMICAS DA 

MADEIRA DE Eucalyptus grandis PLANTADO 

NO ESTADO DO PARÁ-BRASIL 

Jose Alves dos Santos Junior, Camila Balby Ribeiro da Silva, Matheus dos Anjos 

Amoury, Marcos Vinicius Lima Amorim, Déborá Santana, Vinicius Carneiro 

Miranda, Luiz Eduardo de Lima Melo 

4 

61398 CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DA 

MADEIRA DE DUAS ESPÉCIES FLORESTAIS 

DA FAMÍLIA Lecythidaceae 

Caroline Rodrigues Soares, Paula Zanatta, Aline Krolow Soares, Patricia Soares 

Bilhalva dos Santos, Alisson Reis, Darci Alberto Gatto 
5 



 
 

61417 DESCRIÇÃO ANATÔMICA MACROSCÓPICA 

DE JATOBÁ Hymenaea spp. 

Darleny Cristina Serrão Penisch, camila cristina soares lobato, Paulo Renato Souza 

De Oliveira, Luan F. F. Silva, Marcela Silva 
6 

61440 DENSITOMETRIA DE RAIOS X NAS 

MADEIRAS PROVENIENTES DE PLANTIOS 

DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL VISANDO 

USO ENERGÉTICO 

Ana Lúcia Piedade Sodero Martins Pincelli, Daniele Fernanda Dantas, Maria Wellia 

da Silva Souza, Ananias Francisco Dias Júnior, Angel Thiane Boschiero Ferreira, 

Analder Sant´Anna Neto, Mario Tomazello Filho, José Brito 

7 

61551 ESTABILIDADE DIMENSIONAL E 

ESTIMATIVA DE BIOMASSA DE Bertholletia 

excelsa Bonpl. EM PLANTIOS NA AMAZÔNIA 

CENTRAL 

Yago Souza, Nabor da Silveira Pio, Marrieth Nascimento de Souza, Juliana Silva 8 

63114 VARIAÇÃO RADIAL DA ALTURA DOS RAIOS 

EM INDIVÍDUOS TRICOMPOSTOS DE 

SERINGUEIRA 

Glaycianne Santos, João Vicente de Figueiredo Latorraca, Evânia Mendonça, Letícia 

Maria  Alves Ramos, Thayanne Neto, Dayane Oliveira Lima, Jonnys Paz Castro, 

Leif Armando  Portal Cahuana 

9 

63622 RELAÇÃO CERNE / ALBURNO DO LENHO DO 

TRONCO DA ÁRVORE DE Tectona grandis ATÉ 

O 16º ANO 

Amanda Ladeira Carvalho, Wagner Davel Canal, Flavia Freitas, Pedro Penna, Ana 

Márcia Macedo Ladeira Carvalho, Bruno de Freitas Homem de Faria 
10 

63892 MORFOLOGIA DE FIBRAS E RELAÇÃO COM 

INDICES DE QUALIDADE DO PAPEL EM 

SERINGUEIRAS NATIVAS 

Letícia Maria  Alves Ramos, João Vicente de Figueiredo Latorraca, Glaycianne  

Santos, Thayanne Neto, Dayane Oliveira Lima, Leif Armando  Portal Cahuana 
11 

61142 QUÍMICA DA MADEIRA DE EUCALIPTO 

PROVENIENTE DE PLANTIO COM PRESENÇA 

DE ESTRESSE ABIÓTICO 

Brunela Pollastrelli Rodrigues, Higor Pinheiro Amaral, Jose Tarcisio da silva 

oliveira, Alice  Soares Brito, Daniela  Minini 
12 

61189 CARBONIZAÇÃO DE BREU AMESCLA 

(Protium paraense Cuatrec.) EM DIFERENTES 

TEMPERATURAS 

Natalia Moura de Araújo, Jozimara dos Santos Serra, Hailla Gisely Gomes do 

Nascimento, Victor Moutinho 
13 



 
 

61220 O CONTEÚDO DE CARBOIDRATOS NÃO 

ESTRUTURAIS NA MADEIRA DE Toona ciliata 

RESPONDE ÀS VARIAÇÕES DE 

PRECIPITAÇÃO ANUAIS? 

Ana Clara Caxito de Araújo, Sebastião Rosado, Luíz Mendes Takarada, Alanna 

Barishinikov Silva, Kamila Souza, Lucas Rodrigues Rosado, Bruno Charles Dias 

Soares 

14 

61282 DETERMINAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS 

QUÍMICAS E FÍSICAS DE MOGNO AFRICANO 

(Khaya ivorensis) 

Rheysprincys Rio Mariano, Rafael Santana, Jonathan Sander Quintino De Oliveira, 

João Ubaldo Borges R. Souza, Zaíra  Morais dos Santos Hurtado de Mendoza, 

Thaianny Rodrigues de Souza, Maísa  Pavani dos Santos Elias 

15 

61310 DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DA MADEIRA DE 

Eucalyptus camaldulensis E Eucalyptus globulus 

Camila Sanick Leal, Bárbara  Luísa Corradi Pereira, Aylson Costa Oliveira, Ana 

Carolina  Silva Costa 
16 

61316 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA 

MADEIRA DE HÍBRIDO DE Eucalyptus grandis 

X Eucalyptus urophylla 

Ana Lúcia Piedade Sodero Martins Pincelli, Jéssica Pires de Almeida, Luciana dos 

Santos, Maria Renata Rocha Pereira 
17 

61200 EFEITO DO TEMPO DE 

TERMORRETIFICAÇÃO NA PERDA DE 

MASSA DA MADEIRA DE Tectona grandis 

Thaís Pereira Freitas, Matheus Fernandes de Carvalho Reis, Camila  Batista da Silva 

Lopes, Jéssica  Dornelas Soares, Luciano Junqueira Costa, Larissa Carvalho Santos, 

Walter  Torezani Neto Boschetti, Ana Márcia Macedo Ladeira Carvalho 

18 

61212 ESTUDO DA MACROSCOPIA ANATÔMICA E 

DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA 

DE MANILKARA SPP 

Thais de Nazaré Oliveira Novais, Fernanda Yukari de Souza Sakuma, Marcela Silva, 

Juliana Wanessa da Costa Barros, Flavia Giseli Galvão Marinho, Jessica Costa dos 

Santos, Elesandra da Silva Araújo 

19 

61221 PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA DE 

Hevea brasiliensis AOS 35 ANOS 

Pedro Vilela, Jean Henrrique Santos, Rebecca Silva Alcantara, Lucas Peixoto, Raissa 

Tavares Silva, Thalles  Santiago Pimentel, Diego  José Caldas, Carla Martins Tannus 
20 

61224 INFLUÊNCIA DA CONVIVÊNCIA ENTRE 

PINUS E ARAUCÁRIA NA DENSIDADE 

BÁSICA DA MADEIRA 

Maria Renata  Rocha Pereira, Priscila Roel de Deus, Rafael Navas 21 



 
 

61226 VARIAÇÃO RADIAL DE ALGUMAS 

PROPRIEDADES FÍSICAS E ANATÔMICAS  

DA MADEIRA DE PROTIUM HEPTAPHYLLUM 

Christovão Pereira Abrahão, Paulo Junio Duarte, Jonathan Antunes, Thomaz 

Antunes Junqueira, Thiago  Moreira Cruz, Wendell Rangel Queiroz de Souza, Cilene  

Borges, Paulo Henrique Moreira 

22 

61235 PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DA 

MADEIRA DE TRÊS ESPÉCIES FLORESTAIS 

TROPICAIS 

Vinícius Trombini Jambers, Lara Siebert Silva, Aylson Costa Oliveira, Bárbara  

Luísa Corradi Pereira, Rafael Rodolfo Melo, Camila Amorim Nunes 
23 

61242 VARIAÇÃO LONGITUDINAL DA DENSIDADE 

BÁSICA E RELAÇÃO CERNE/ALBURNO DA 

MADEIRA DE CLONES DE Eucalyptus sp. 

Luciano Junqueira Costa, Jéssica  Dornelas Soares, Camila  Batista da Silva Lopes, 

Matheus Fernandes de Carvalho Reis, Laura Lima, Marcos Oliveira de Paula, 

Larissa Carvalho Santos, Angélica de Cássia  Oliveira Carneiro 

24 

61250 PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DA 

MADEIRA DE MOGNO BRASILEIRO 

PROVENIENTE DE PLANTIOS HOMOGÊNEOS 

AOS 14 ANOS 

Isabela Dias Reboleto, Graziela  Baptista Vidaurre Dambroz, João Gabriel  Missia da 

Silva, Daniela Minini, Ana Paula Câmara, José Tarcísio da Silva Oliveira, Ramon  

Ferreira Oliveira, Anderson  Vasconcelos Firmino 

25 

61257 PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DE 

MADEIRAS DA CAATINGA 

Peter Wimmer, Divino Eterno Teixeira, Marina Granzotto, João Anacleto, Mario 

Siqueira 
26 

61263 TRABALHABILIDADE DA MADEIRA DE OITO 

ESPÉCIES DA CAATINGA 

Marina Granzotto, Peter Wimmer, Divino Eterno Teixeira 27 

61264 PROPRIEDADES FÍSICAS DE UM HÍBRIDO DE 

EUCALIPTO DESTINADO À SERRARIA. 

Priscila Roel de Deus, João Henrique S. LIMA, Maria Renata Rocha Pereira, Joice 

Franciscatte, Luciano Rossi Bilesky 
28 

61304 AVALIAÇÃO DE METODOLOGIAS 

AMOSTRAIS PARA DETERMINAÇÃO DA 

DENSIDADE BÁSICA DA MADEIRA DE 

Eucalyptus sp. 

Allan Motta Couto, Diego Pierre de Almeida, Paulo Fernando Trugilho 29 



 
 

61307 AVALIAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO PROCESSO 

DE VAPORIZAÇÃO E SECAGEM DA 

MADEIRA DE EUCALYPTUS PELLITA PELA 

ANÁLISE DE TWO STEP CLUSTER 

José Henrique Camargo Pace, Leif Armando Portal Cahuana, João Vicente de 

Figueiredo Latorraca, Jonnys Paz Castro, Carlos Silveira 
30 

61311 CARACTERIZAÇÃO DE MADEIRAS 

COMERCIALIZADAS EM CAPÃO BONITO-SP 

Priscila Roel de Deus, Maria Renata Rocha Pereira, Luciano Rossi Bilesky 31 

61317 PROPRIEDADES DA MADEIRA DE TECA 

CLONAL E SEMINAL PROVENIENTES DE 

PRIMEIRO DESBASTE 

Leandro Laurentis Martin de Oliveira, Bárbara  Luísa Corradi Pereira, Aylson Costa 

Oliveira, Adrianna  Amorim de Sousa Pinto, Manolo Trindade Quintilhan, Vinicius 

Borges 

32 

61323 DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE BÁSICA E 

TEOR UMIDADE DE Eucalyptus saligna 

TERMORRETIFICADO 

Eliézer Costa, Luciano Rossi Bilesky, Rômulo Dias, Priscila Roel de Deus, Manoel 

Alves 
33 

61333 PROPRIEDADES FISICAS E ANATOMICAS DE 

CEDRINHO BRANCO (Erisma bicolor DUCKE.) 

Erick Amorim, Tatiana Paula Marques de Arruda, Guilherme Mascarenhas, Douglas  

Machado Leite 
34 

61340 PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA DE 

Mora paraensis (Ducke) Ducke EM FLORESTAS 

DE VÁRZEA ESTUARINA 

Madson Alan Rocha de  Sousa, Cleibiane da Silva Martins, Sally Deborah Pereira da  

Silva, Osmar José Romeiro de  Aguiar, Marcio Franck  de Figueiredo, Breno 

Henrique Pedroso de  Araújo, Jonnys Paz Castro, João Vicente de Figueiredo 

Latorraca 

35 

61341 DUREZA JANKA DA MADEIRA DE Eucalyptus 

sp. SUBMETIDA AO TRATAMENTO TÉRMICO 

COM DIFERENTES TEMPERATURAS E 

ATMOSFERAS 

Déborah Nava Soratto, Benedito Rocha Vital, Angélica de Cássia Oliveira Carneiro, 

Larissa Carvalho Santos, Juliana  Ceccato Ferreira, Fabiana  Paiva de Freitas, 

Gabriel  Andrade Gomes de Assis, Lívia Dal Sasso de Souza 

36 

61347 PROPRIEDADES FÍSICAS, E DE RIGIDEZ DE 

MADEIRAS TRATADAS TERMICAMENTE 

Vanesssa Gonçalves Coelho, aline neves, Thalita Stevens, Alexandre Nascimento 37 



 
 

61357 INFLUÊNCIA DA POSIÇÃO RADIAL E DA 

UMIDADE EM PROPRIEDADES FÍSICAS DA 

MADEIRA DE Pinus caribaea 

Amanda Arantes Junqueira, Glaycianne  Santos, Dayane Oliveira Lima, Alexandre 

Nascimento 
38 

61372 TEOR DE UMIDADE RELACIONADO COM O 

MÓDULO DE RUPTURA E ELASTICIDADE DE 

PAINÉIS AGLOMERADOS DAS ESPÉCIES 

Tetrorchidium rubrivenium E Pinus elliottii 

Milene Goulart Estigarribia, Alisson Steindorff, Clovis Roberto Haselein, Elio José 

Santini, Amanda Silveira, Maiara  Talgatti, Alessandra  Simon Hüller, Felipe Hoch 
39 

61365 RESÍDUOS MADEIREIROS EM SERRARIAS 

DE DOIS MUNICÍPIOS DO MÉDIO NORTE DE 

MATO GROSSO 

Rosimari Bonissoni, Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza, Danielly Daiane 

Félix da Silva, Pedro Hurtado de Mendoza Borges 
40 

61369 AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA DE 

USINAGEM NA OPERAÇÃO DE 

TORNEAMENTO DE MADEIRA 

TERMORRETIFICADA 

Luciano Rossi Bilesky, Manoel Alves, Priscila Roel de Deus 41 

61405 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA MADEIRA 

DE Hymenaea courbaril Linnaeus EM ENSAIOS 

DE USINAGEM 

Osmar de Freitas Neves Junior, Diune Bueno de Albuquerque, Carlos Silveira, 

Alexandre  Monteiro de Carvalho 
42 

63356 QUANTIFICAÇÃO DE CLEAR BLOCKS DE 

MADEIRA SERRADA DE Pinus sp. 

Maurício Galli, Norma Maciel, Amanda Arantes Junqueira, Carlos Silveira, 

Alexandre  Monteiro de Carvalho 
43 

63559 CLASSIFICAÇÃO DE TORAS E QUALIDADE 

DA MADEIRA SERRADA DE ESPÉCIES 

AMAZÔNICAS 

Eliza Chaves Loschiavo Reuwsaat, Luiz Felipe Santos Cardoso, Ana Paula  Garcia 

de Lima, Jéssica Carneiro Salgado, Wilza Carla  Santos E Sousa, Lucas de Jesus 

Barbosa, Thiago De Paula Protásio, Selma Lopes  Goulart 

44 

61051 PRODUÇÃO DE BIOMASSA E ENERGIA EM 

PLANTIO CLONAL DE EUCALYPTUS  DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

Stephanie Hellen Gomes, Fernanda Moura Fonseca Lucas, Sarah Esther de Lima 

Costa, Cynthia   Patricia de Sousa Santos, Izabelle Rodrigues Ferreira Gomes, 

Rosimeire Cavalcante dos Santos 

45 



 
 

61058 EFICIÊNCIA TÉRMICA DE UM SECADOR DE 

TORAS PARA PRODUÇÃO DE CARVÃO 

VEGETAL 

Danilo Barros Donato, Fabiana  Paiva de Freitas, Angélica de Cássia Oliveira 

Carneiro, Marco Tulio Cardoso, Mateus Alves de Magalhães, Humberto Fauller de 

Siqueira, Matheus Fernandes de Carvalho Reis, Reginaldo de Padua Barbosa Souza 

46 

61060 AVALIAÇÃO ENERGÉTICA DA MARAVALHA 

GERADA EM DUAS MARCENARIAS DE 

PEQUENO PORTE 

Rafael Damacena, Júlia Silva, Tarcila Lins, Cibelle  Amaral Reis, Thiago Cardoso 

Silva, Emmanoella Costa Guaraná Araujo, Rafael  Leite Braz, Marcelo Nogueira 
47 

61081 QUALIDADE DE RESÍDUOS FLORESTAIS 

PARA USO ENERGÉTICO 

Jonas Zefanias Massuque, Paulo Fernando Trugilho, Maíra REIS DE ASSIS, Kelly 

Iapuque Rodrigues de Sousa, Alanna Barishinikov Silva, Thomaz Aurelio Bastos, 

Ana Flávia Cunha Fernandes de Oliveira, Taiana Guimarães Arriel 

48 

61105 USO DA ESPECTROSCOPIA NO 

INFRAVERMELHO PRÓXIMO NA 

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA 

TEMPERATURA DE CARBONIZAÇÃO NA 

HOMOGENEIDADE DE CARVÃO VEGETAL 

Fernanda Maria Guedes Ramalho, Luana Teixeira Mancini, Lívia Ribeiro Costa, 

Taiane Oliveira Guedes, Paulo  Hein 
49 

61111 CLASSIFICAÇÃO DE CARVÃO COMERCIAL 

PARA USO DOMÉSTICO POR 

ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO 

PRÓXIMO 

Anna Carolina Pereira Rezende Costa, Luana Maria dos Santos, Guilherme Andrade 

Martins, Luana Teixeira Mancini, Paulo Fernando Trugilho, Paulo  Hein 
50 

61118 DENSIDADE BASICA E PODER CALORIFICO 

SUPERIOR DO RESIDUO MADEIREIRO DE 5 

ESPÉCIES TROPICAIS 

Michelly Casagrande Stragliotto, Jefferson  Melo Freitas, Aylson Costa Oliveira, 

Bárbara  Luísa Corradi Pereira, Ana Carolina  Silva Costa 
51 

61135 AVALIAÇÃO DE PERDA DE ENERGIA EM 

FUNÇÃO DA UMIDADE EM CAVACOS DE 

Pinus sp. 

Thomaz Antunes Junqueira, Mayco Jhomm Caldato, Thiago  Moreira Cruz, Paulo 

Junio Duarte, Wendell Rangel Queiroz de Souza, Cilene  Borges, Paulo  Hein, 

Gustavo Henrique  Denzin Tonoli 

52 

61139 EFEITO DA TEMPERATURA FINAL DE 

CARBONIZAÇÃO E DIMENSÃO DAS 

AMOSTRAS NA RESISTÊNCIA DO CARVÃO 

Letícia da Silva Moreira, Iara Nobre Carmona, Fernando Wallase Carvalho Andrade, 

Victor Hugo Pereira Moutinho 
53 



 
 

VEGETAL 

61168 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, FÍSICA, 

ENERGÉTICA E VOLUMÉTRICA DA 

MADEIRA DE CLONES DE Eucalyptus 

Thomaz Aurelio Bastos, Isabel Cristina Nogueira Alves de Melo, Paulo Fernando 

Trugilho, Taiana Guimarães Arriel, Alanna Barishinikov Silva, Rebeca Lima, 

Claudinéia  Olímpia de Assis, Kelly Iapuque Rodrigues de Sousa 

54 

61234 COMPOSIÇÃO QUÍMICA ESTRUTURAL DA 

MADEIRA PARA FINS ENERGÉTICOS 

Alanna Barishinikov Silva, Breno Assis Loureiro, Paulo Fernando Trugilho, Ana 

Flávia Cunha Fernandes de Oliveira, Rebeca Lima, Thomaz Aurelio Bastos, Jonas 

Zefanias Massuque, Ana Clara Caxito de Araújo 

55 

61237 ANÁLISE ENERGÉTICA DA MADEIRA DE 

GALHOS DE Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. 

Carlos Vinícius  Vieira de Souza, Jessica Ferreira, Raiana  Augusta Grandal Savino 

Barbosa, Victor Moutinho 
56 

61289 QUALIDADE DE BRIQUETES PRODUZIDOS 

COM RESÍDUOS DE PINHÃO MANSO (Jatropha 

curcas L.) e EUCALIPTO 

Cynthia   Patricia de Sousa Santos, Rosimeire Cavalcante dos Santos, Angélica de 

Cássia Oliveira Carneiro, Renato Vinícius Oliveira Castro, Ana Flávia Neves 

Mendes Castro, Sarah Esther de Lima Costa, Izabelle Rodrigues Ferreira Gomes 

57 

61290 QUAL A INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DE 

CARBONIZAÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS 

E PROPRIEDADES DO CARVÃO? 

Ananias Francisco Dias Júnior, Rosinei Aparecida Pompeu Esteves, Ana Lúcia 

Piedade Sodero Martins Pincelli, Angel Thiane Boschiero Ferreira, Maiara Sanches 

Tetti, Lucas Kelvin Dias Soares, Mario Tomazello Filho, José Brito 

58 

61206 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PROCESSO  

TOP-DOWN NA PRODUÇÃO DE 

NANOFIBRILAS DE CELULOSE 

Débora Duarte Ribes, Vanessa Dummer Marques, Paula Zanatta, Washington Luiz 

Esteves Magalhães, Rafael  Beltrame, Darci Alberto Gatto 
59 

61585 PENETRAÇÃO DE BORO NA MADEIRA DE 

CLONES DE Eucalyptus sp. 

Rayane Ferreira Nunes, Dalila  Santos, Thiago  Nascimento, Thays Santos, Edy 

Eime Pereira Baraúna, Thiago Campos Monteiro, Thawane Rodrigues Brito, Hywre  

Souza 

60 



 
 

61444 AGENTES BIODETERIORADORES DA 

MADEIRA 

Weslley Candido Oliveira, Manolo Trindade Quintilhan, Adrianna Amorim de Sousa 

Pinto, Aylson Costa Oliveira, Bárbara  Luísa Corradi Pereira 
61 

63583 ESTRATÉGIAS PARA APERFEIÇOAR O 

MONITORAMENTO DE COLEOBROCAS EM 

UNIDADES PRODUTORAS E DE 

PROCESSAMENTO DA MADEIRA. 

Henrique Trevisan, Juliene Maria da Silva Amancio, Acacio Geraldo de Carvalho 62 

63890 DURABILIDADE NATURAL DA MADEIRA DE 

TRÊS ESPÉCIES FLORESTAIS AO FUNGO 

APODRECEDOR Gloeophyllum trabeum 

Évelyn  Grosskopf, Gláucia Nunes, Ana Paula  Caetano, Adriana Itako, Karina  

Soares Modes, Magnos Alan   Vivian 
63 

61532 PROPOSTA DE PROGRAMA DE SECAGEM 

PARA A MADEIRA DE “ANGELIM-

VERMELHO” (Dinizia excelsa Ducke) 

Talita Godinho Bezerra, Karla Mayara Almada Gomes, Antônio Ozenilto Sousa 

Lima, Lizandra Elizeário dos Santos, Giselli Castilho Moraes, Victor Moutinho 
64 

63987 SECAGEM DA MADEIRA DE Acacia mearnsii 

De Wild SUBMETIDA A DIFERENTES 

TEMPERATURAS 

Patricia Soares Bilhalva dos Santos, Julio Cezar  Hoffmann dos Santos, Mayra 

Daniela  Ferreira, Sabrina Finatto Machado, Francislene Junia  Telles da Silva, Laíse 

Guerreiro 

65 

61012 ABSORÇÃO TOTAL, LATERAL E 

SUPERFICIAL EM PAINÉIS MDP 

PRODUZIDOS COM MARAVALHA COM 

DIFERENTES TEORES DE ADESIVO 

Gustavo Mesquita de Castro, Brunno Cassiano Lemos Araújo, Thamirys Andrade 

Lopes, Thaynara Andrade Lopes, José Benedito Guimarães Júnior, Lourival Marin 

Mendes 

66 

61045 VISÃO DIAGNÓSTICA DO POTENCIAL PARA 

PRODUÇÃO DE PAINEL COLADO 

LATERALMENTE A PARTIR DE RESÍDUOS 

Ana Fonte, Vitor Afonso Hoeflich 67 

61140 COMBUSTIBILIDADE EM PAINÉIS MINERAIS 

PRODUZIDOS COM MADEIRA DE 

EUCALIPTO E RESÍDUOS DA CULTURA DA 

SOJA 

Gabriela Gonçalves dos Santos, Fernando Jesus Nogara Lisboa, Mário Vanoli  

Scatolino, Thaynara Andrade Lopes, Thamirys Andrade Lopes, Lourival Marin 

Mendes, Rafael Farinassi Mendes, José Benedito Guimarães Júnior 

68 



 
 

61172 EFEITO DA ADIÇÃO DE NANOARGILA NAS 

PROPRIEDADES DO ADESIVO UREIA 

FORMALDEÍDO PARA COLAGEM DE 

MADEIRA 

Matheus Fernandes de Carvalho Reis, Camila  Batista da Silva Lopes, Luciano 

Junqueira Costa, Jéssica  Dornelas Soares, Thaís Pereira Freitas, Larissa Carvalho 

Santos, Gabriel  Andrade Gomes de Assis, Angélica de Cássia  Oliveira Carneiro 

69 

61193 ADIÇÃO DE DIFERENTES PROPROÇÕES DE 

PARTÍCULAS DE ACROCARPUS 

FRAXINIFOLIUS E PINUS OOCARPA EM 

PAINÉIS OSB 

Danillo Wisky Silva, Abner Reis, Marina Resende Ribeiro de Oliveira, Alan Pereira 

Vilela, Tony Matheus Carvalho Eugênio, José Benedito Guimarães Júnior, Lourival 

Marin Mendes 

70 

61240 DESEMPENHO DE DIFERENTES ADESIVOS 

POLIURETANOS NA LINHA DE COLA DA 

MADEIRA DE Eucalyptus sp. 

Jéssica  Dornelas Soares, Matheus Fernandes de Carvalho Reis, Camila  Batista da 

Silva Lopes, Luciano Junqueira Costa, Thaís Pereira Freitas, Larissa Carvalho 

Santos, Danilo Barros Donato, Angélica de Cássia Oliveira Carneiro 

71 

61247 RESISTÊNCIA DE ADESIVOS POLIURETANOS 

EM SUBSTITUIÇÃO AO ADESIVO 

RESORCINÓLICO EM MADEIRA DE Pinus sp. 

Jéssica  Dornelas Soares, Luciano Junqueira Costa, Matheus Fernandes de Carvalho 

Reis, Camila  Batista da Silva Lopes, Thaís Pereira Freitas, Larissa Carvalho Santos, 

Lívia Dal Sasso de Souza, Angélica de Cássia Oliveira Carneiro 

72 

61328 REFLORESTAMENTO DE PARICÁ: UMA 

FONTE DE MATÉRIA-PRIMA PARA A 

PRODUÇÃO DE COMPENSADO NA 

MICRORREGIÃO DE PARAGOMINAS – PA 

Thayná Karina  da Silva Conceição, Iêdo Santos, Jucélio  L. Lopes Junior, Paulo 

Cezar Gomes Pereira, Salomão Salim 
73 

61350 NANORECOBRIMENTO À BASE DE LÁTEX 

PARA PAINÉIS MDF 

Carolina Rezende Pinto Narciso, Mário Guimarães Junior, Rafael Mendes 74 

61188 MUDANÇA NA CRISTALINIDADE DE 

NANOFIBRILAS DE JUTA TRATADAS COM 

DIGESTOR ANAERÓBICO EM DIFERENTES 

TEMPOS 

Matheus Cordasso Dias, Luana Silva, Kevin M. Holtman, Alessandra Fonseca, 

Delilah Wood, William J. Orts, Gustavo Henrique  Denzin Tonoli 
75 



 
 

61241 PROPRIEDADES TÉRMICAS DA POLPA 

CELULÓSICA DE EUCALIPTO INCUBADA 

POR DIFERENTES TEMPOS EM DIGESTATO 

ANAERÓBIO 

Maryella Júnnia Ferreira e Silva, Maressa Mendonça, Kevin M. Holtman, Delilah 

Wood, Tina  Williams, Greg  Glenn, William J. Orts, Gustavo Henrique  Denzin 

Tonoli 

76 

63635 PARÂMETROS NA SELEÇÃO DE ESPÉCIES 

FLORESTAIS MADEIREIRAS COM 

POTENCIAL DE USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Jaqueline Beatriz  Brixner Dreyer, Dione Richer Momolli, Luiza Michelon 

Somavilla, Gabriela Meller 
77 

63870 A MADEIRA COMO ALTERNATIVA 

SUSTENTÁVEL NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

BRASILEIRA 

Gabriel  Andrade Gomes de Assis, Lívia Dal Sasso de Souza, Larissa Carvalho 

Santos, Vitor Dias Lopes Nunes, Walter  Torezani Neto Boschetti, Déborah Nava 

Soratto, Pedro P. de C. BRAGA, Ana Márcia Macedo Ladeira Carvalho 

78 

63972 ANÁLISE E DESCONSTRUÇÃO DE 

PARADIGMAS SOBRE CONSTRUÇÕES EM 

MADEIRA NO MERCADO BRASILEIRO 

Vitor Dias Lopes Nunes, Gabriel Andrade Gomes de Assis, Lívia Dal Sasso de 

Souza, Larissa Carvalho Santos, Walter  Torezani Neto Boschetti, Luciano Junqueira 

Costa, Camila  Batista da Silva Lopes, Ana Márcia Macedo Ladeira Carvalho 

79 

60917 REVISÃO SISTEMÁTICA: O ESTUDO DA 

ARTE A RESPEITO DO LIGHT WOOD FRAME 

NO BRASIL 

Nicolle Christine Sotsek Ramos, Ariadne Thalita Fernandes Fleck, Adriana de Paula 

Lacerda Santos 
80 

63882 VOLUME E MASSA DE MADEIRA, CASCA E 

TEOR DE SUBSTÂNCIAS TÂNICAS DE 

JUREMA-PRETA (Mimosa tenuiflora (Willd. 

Poiret)) 

Tatiane Azevêdo, Juarez Paes, Anderson Aurelio de Azevêdo Carnaval, João  

Gilberto Meza Ucella Filho, Bruna  Rafaella Ferreira da Silva 
81 

63940 QUALITY ASSURANCE AND QUALITY 

CONTROL IN FOREST INVENTORIES IN 

TERRA FIRME FOREST IN AMAZONAS-

BRAZIL 

Francisco Higuchi, Silvya Katrinne Santana de Moraes, Adriano Lima, Márcio 

Rogério Amaral, Letícia Cobello, Carlos Henrique Celes, Mateus Bonadiman, Niro 

Higuchi 

82 

61433 EXTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TORAS 

DE MADEIRAS NATIVAS NA 

MICRORREGIÃO DE PORTEL, ESTADO DO 

Elesandra da Silva Araújo, Thais de Nazaré Oliveira Novais, Diego Viégas, Alana  

Sousa, Marcela Silva, Maria Cardoso, Juliana Abreu, Jessica Costa 
83 



 
 

PARÁ 

61299 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DE ADESIVOS 

À BASE DE TANINOS DE EUCALIPTO 

Eliandra Pereira Silva, Thais Sousa, Fábio Mori, Sebastião Souza, Joyce Christina da 

Silva, Alyson Myller Pereira 
84 

61334 AVALIAÇÃO DE ADESIVOS À BASE DE 

TANINOS DE ESPÉCIES FLORESTAIS PARA 

APLICAÇÃO EM PAINÉIS MDP 

Thais Sousa, Sebastião Souza, Lívia de Melo Salgado, Dayana Resende dos Santos, 

Uasmim Lira Zidanes 
85 

61342 TEOR DE TANINOS PRESENTES NA CASCA 

DA ÁRVORE Acacia mangium WILLD EM 

PLANTIO COMERCIAL LOCALIZADO NO 

NORDESTE DO BRASIL 

João  Gilberto Meza Ucella Filho, Bruna  Rafaella Ferreira da Silva, Débora de Melo 

Almeida, Nathally Mousinho, Anderson Aurelio de Azevêdo Carnaval, João Paulo 

Gomes, Tatiane Azevêdo, Gualter Guenther 

86 

61358 USO DE TANINOS DE Stryphnodendron 

adstringens (MART.) COVILLE NO 

TRATAMENTO DE ÁGUA PARA 

ABASTECIMENTO 

Thais Sousa, Sebastião Souza, Thayane Emilie Batistão, Vinicius Alves da Silva, 

Magno Deyvisson Arcanjo Batista, Luiz Fernando Coutinho de Oliveira, Fábio Akira 

Mori 

87 

61538 CARACTERIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO 

MICROESTRUTURAL DO COMPÓSITO DE 

LIGNINA KRAFT EXTRAÍDA DA MADEIRA 

Hedielle  Brasil Fernandes, Armando  Armando Cirilo de Souza, Jesualdo Luiz 

Rossi, Luis  G.  Martinez, Francisco  C. Cione, Adriana  de Fátima Gomes Gouvêa, 

Aline  Cardoso da Silva 

88 

61549 ESTUDO DO COMPÓSITO DE LIGNINA 

KRAFT E TUNGSTÊNIO (W5%Lig) 

APLICANDO TÉCNICAS 

TERMOGRAVIMÉTRICAS E DIFRAÇÃO DE  

RAIOS-X 

Aline Cardoso da Silva, Armando  Armando Cirilo de Souza, Jesualdo Luiz Rossi, 

Adriana  de Fátima Gomes Gouvêa, Hedielle  Brasil Fernandes 
89 



 
 

63946 CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS 

AGROINDUSTRIAIS PARA PRODUÇÃO DE 

PAINÉIS AGLOMERADOS 

Rhagnya Sharon Ferreira MARTINS, Izabella Luzia Silva  Chaves, Amanda Mota 

Nunes, João Paulo Maia, Michelângelo Vargas  Fassarella, Fabrico Gomes 

Gonçalves, Pedro  Gutemberg de Alcântara Segundinho, Roberto Carlos Lelis 

90 

64005 BRIQUETAGEM E PELETIZAÇÃO COMO 

ALTERNATIVA PARA APROVEITAMENTO DE 

RESÍDUOS DE BIOMASSA 

Lívia Dal Sasso de Souza, Gabriel  Andrade Gomes de Assis, Larissa Carvalho 

Santos, Wilson de Souza Júnior, Walter  Torezani Neto Boschetti, Jéssica  Dornelas 

Soares, Déborah Nava Soratto, Angélica de Cássia Oliveira Carneiro 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DATA: 06/09/2017 (QUARTA-FEIRA) 

HORÁRIO: 10h até 10h30 min 

CÓDIGO TÍTULO AUTORES LOCALIZAÇÃO 

63894 ANATOMIA DA CASCA DE Myrceugenia euosma 

(Myrtaecae) EM UM GRADIENTE ALTITUDINAL DE 

FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 

Marcela Blagitz, Jeimy  Blanco Florez, Daniella  Del Castanhel Kniess, 

Rodrigo Buss, Juliana Andrade Rodrigues, Pedro Higuchi, Teresa Quilhó  

Santos, Polliana  D´Angelo Rios 

1 

63906 DENDROCRONOLOGIA EM ÀRVORES DE ARAUCARIA 

ANGUSTIFOLIA (BERTOL.) KUNTZE SITUADAS NO 

PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA. 

Ana Claudia Pinhas Couto, José Henrique Camargo Pace, Leonardo Davi 

Silveira Augusto Baptista Da Silva, Jonnys Paz Castro, João Vicente De 

Figueiredo Latorraca, Leif Armando  Portal Cahuana 

2 

63954 ANÁLISE DE AGRUPAMENTO APLICADA A 

MACROSCOPIA PARA SEPARAÇÃO DA MADEIRA DE 

ESPÉCIES DO GÊNERO SWARTZIA 

Camila Barra, Luiza De Araújo Romeiro, Tracy Ketlen Da Silva França 

Tavares, Beatriz Valente, Manoel Tavares De Paula, Pedro Luiz  Braga 

Lisboa, Alisson Reis, Cláudia Urbinati 

3 

63965 CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DO LENHO 

ANORMAL DE COMPRESSÃO DE Pinus taeda E 

POTENCIAL PARA POLPAÇÃO 

Leonardo Seibert Kuhn, Reny Aldo Henne, Guilherme Giesel, Ricardo  

Barnasky, Nayara Bergamo Casagrande, Martha Andreia Martha Brand, 

Alexsandro Bayestorff Da Cunha, Camila Ramos Avila 

4 

63967 MORFOLOGIA DAS FIBRAS DE Eucalyptus Dunni PARA A 

INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL 

Leonardo Seibert Kuhn, Reny Aldo Henne, Ricardo  Barnasky, 

Guilherme Giesel, Dianessa Danielli, Talitha Oliveira Rosa, Angela 

Zacostelsky Neves Gaa, Helena Cristina Vieira 

5 

63989 SIMILARIDADE ENTRE ESPÉCIES DE Eucalyptus sp. POR 

MEIO DO DIÂMETRO DE VASOS 

Dayane Oliveira Lima, João Vicente De Figueiredo Latorraca, Fernando 

Gomes, Thayanne Neto, Glaycianne  Santos, José Henrique Camargo 

Pace, Jonnys Paz Castro, Leif Armando  Portal Cahuana 

6 



 
 

63992 ANATOMIA DO XILEMA SECUNDÁRIO E DA CASCA 

DE  Ilex theezans Mart.ex  Reissek EM FLORESTA 

OMBRÓFILA MISTA 

Jeimy  Blanco Florez, Marcela Blagitz, Daniella  Del Castanhel Kniess, 

Helena Cristina Vieira, Guilherme  Netto Dos Santos, Ana Carolina  Da 

Silva, Teresa Quilhó  Santos, Polliana  D´Angelo Rios 

7 

63998 ANATOMIA DE MADEIRAS SERRADAS ENCONTRADAS 

EM RESÍDUOS DE CONSTRUÇÕES PREDIAIS DE 

BELÉM-PA 

Raquel Leão Santos, Tracy Ketlen Da Silva França Tavares, Camila 

Barra, Wilson Junior, Fabricia Paz, Cláudia Urbinati, Eunice Macedo 
8 

64018 ANATOMIA DA MADEIRA DE ESPÉCIES 

COMERCIALIZADAS EM UMA SERRARIA DO 

MUNICÍPIO DE BENEVIDES, PARÁ 

Karen Da Silva, Wendell Vilhena De Carvalho, Fúvio Da Silva, Helio 

Hélio Brito Dos Santos Júnior, Thais Almada, Eunice Macedo 
9 

64026 DIMENSÕES DAS FIBRAS DO LENHO DE PLANTAS 

JOVENS DE Corymbia citriodora 

Maíra Reis De Assis, Thomaz Aurelio Bastos, Selma Lopes  Goulart, 

Rodrigo Simetti, Claudinéia  Olímpia De Assis, Kelly Iapuque Rodrigues 

De Sousa, Ana Flávia Cunha Fernandes De Oliveira, Paulo Fernando 

Trugilho 

10 

64031 AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE CLONES DE EUCALIPTO 

POR TÉCNICAS DE ANÁLISE MULTIVARIADA 

Ana Boa, Lairo David Feuchard, José Tarcísio Da Silva Oliveira, Adair 

José Regazzi, Thais De Souza Marcchiori, Rafael Gonçalves Espósito De 

Oliveira, Marcia Carneiro, Walter  Torezani Neto Boschetti 

11 

61343 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA MADEIRA DE 

Rhamnidium elaeocarpum Reissek 

Luciana Villela, Vinícíus  Mendes, Jane Guimarães, Blêndali Cardoso, 

Érica Amaral, William Rodrigues Martins, Lourival Marin Mendes, José 

Benedito Guimarães Júnior 

12 

61411 SOLUBILIDADE DA BIOMASSA DA FIBRA DO COCO 

(Cocos nucifera L.) EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES 

DE NaOH 

Renata  Duque Sistons, Natália Dias De Souza, Gabriela Fontes 

Mayrinck Cupertino, Ana Carolina Lindolfo De Oliveira, Ananias 

Francisco Dias Júnior, Isabella  Dias De Carvalho 

13 

61426 PROPRIEDADES DA MADEIRA DE Ochroma pyramidale 

(Cav. ex Lamk) Urban EM DUAS IDADES 

Weslley Candido Oliveira, Leonora Goes, Manolo Trindade Quintilhan, 

Raphael Caldeira, Adrianna  Amorim De Sousa Pinto, Aylson Costa 

Oliveira, Bárbara  Luísa Corradi Pereira, Sidney  Caldeira 

14 



 
 

61427 ESTUDO COMPARATIVO DE CLASSIFICAÇÃO DA 

MADEIRA DE Corymbia  citriodora POR RMN DE ¹³C 

Gabriela Fontes Mayrinck Cupertino, Natália Dias De Souza, Ana 

Carolina Lindolfo De Oliveira, Ananias Francisco Dias Júnior, Isabella  

Dias De Carvalho 

15 

61435 USO DE CARBONO MOLECULAR PARA 

IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRA DE Eucalyptus pellita POR 

RMN DE ¹³C 

Gabriela Fontes Mayrinck Cupertino, Natália Dias De Souza, Ana 

Carolina Lindolfo De Oliveira, Ananias Francisco Dias Júnior, Isabella  

Dias De Carvalho, Hanna Lisa  Leffever Ribeiro Dos Santos 

16 

61445 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE Euterpes Oleracea Ana Carolina Lindolfo De Oliveira, Natália Dias De Souza, Gabriela 

Fontes Mayrinck Cupertino, Gisely De Lima Oliveira, Ananias Francisco 

Dias Júnior 

17 

61380 VARIAÇÃO RADIAL DA COR E DA INCLINAÇÃO DA 

GRÃ DA MADEIRA DE Khaya ivorensis A. Chev. 

Gisele Lustoza Siqueira, Amanda Arantes Junqueira, Thalita Stevens, 

Alexandre Miguel Do Nascimento 
18 

61397 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DA MADEIRA  

TRATADA TERMICAMENTE 

Aline Neves, Vanesssa Gonçalves Coelho, Alexandre Nascimento 19 

61399 MOLHABILIDADE DA MADEIRA DE  Khaya ivorensis 

TERMORRETIFICADA 

Lucas Avellar Arantes Vieira, Thalita Stevens, Rosilei Aparecida Garcia, 

Alexandre Miguel Do Nascimento 
20 

61403 DUREZA DE PAINÉIS AGLOMERADOS PRODUZIDOS 

COM PARTÍCULAS DE MADEIRA DE Tetrorchidium 

rubrivenium E Pinus elliottii 

Alessandra  Simon Hüller, Alisson Steindorff, Maiara  Talgatti, Amanda 

Silveira, Lenon Augusto Simon Huller, Elio José Santini, Clovis Roberto  

Haselein, Milene Goulart Estigarribia 

21 

61415 PAINÉIS DE MADEIRA E EMBALAGENS CARTONADAS: 

UMA PROPOSTA SUSTENTÁVEL 

Daniela Conti, Talita Baldin, Bruna Reesner, Maiara  Talgatti, Amanda 

Silveira 
22 



 
 

61422 SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA GEOMETRIA DAS 

PLACAS DE AMORTECIMENTO NO ENSAIO DE 

TRAÇÃO OFF-AXIS 

Luciano Rossi Bilesky, Cláudio De Conti, Priscila Roel De Deus 23 

61424 DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DA 

MADEIRA DE Tapirira guianensis AUBLET 

Adam Rodrigues, Ana Catarina Siqueira Furtado, Brendow Paes, Marcela 

Silva, Raquel Leão Santos 
24 

61534 PROPRIEDADES FÍSICAS DO RESÍDUO DE Hymenaea 

courbaril L. PROVENIENTE DA FLORESTA NACIONAL 

DO TAPAJÓS 

Talita Godinho Bezerra, Lizandra Elizeário Dos Santos, Antônio Ozenilto 

Sousa Lima, Karla Mayara Almada Gomes, Victor Moutinho, Giselli 

Castilho Moraes 

25 

61550 PADRÃO DE VARIAÇÃO RADIAL E LONGITUDINAL 

DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA DE 

Eucalyptus grandis 

Natassya Zamluti Soares, Allan Motta Couto 26 

61601 AVALIAÇÃO DA DENSIDADE BÁSICA DA MADEIRA 

DE TRÊS ESPÉCIES NATIVAS DO CERRADO DO 

ESTADO DE TOCANTINS 

Thays Santos, Shayani  Mota, Hywre  Souza, Thiago Campos Monteiro, 

Edy Eime Pereira Baraúna, Cristiano  Moraes, Marcony  Coutinho, 

Sandy Santos 

27 

61604 INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO HIDROTÉRMICO NAS 

PROPRIEDADES DA MADEIRA SÓLIDA DE Eucalyptus 

grandis 

Fabiana  Paiva De Freitas, Ana Márcia Macedo Ladeira Carvalho, 

Mateus Alves De Magalhães, Juliana  Ceccato Ferreira, Larissa Carvalho 

Santos, Humberto Fauller De Siqueira, Déborah Nava Soratto, Márcia  

Silva De Jesus 

28 

61609 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO ESTIPE DE Euterpe 

oleracea EM RELAÇÃO AO CENTRO E BORDA 

Katiusciane Helizana De Sousa Queiroz, Milca Aires Ferreira, Bruno 

Monteiro Balboni 
29 

63138 AVALIAÇÃO DA CONTRAÇÃO VOLUMÉTRICA DA 

MADEIRA DE SERINGUEIRA SUBMETIDA A 

IMPREGNAÇÃO COM NANOPARTÍCULAS DE PRATA 

José Henrique Camargo Pace, Sabrina Mayer De Almeida, João Vicente 

De Figueiredo Latorraca, Sabrina Alvarenga Soares, Marina Fernades  

Xavier, Thalita Barbosa Silva, Carlos Silveira 

30 



 
 

63665 ESTIMATIVA DE PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA E 

RIGIDEZ NA FLEXÃO ESTÁTICA ATRAVÉS DE 

PARÂMETROS COLORIMÉTRICOS DA MADEIRA 

Diego Henrique De Almeida, Tiago Hendrigo De Almeida, Francisco 

Antonio  Rocco Lahr, André  Luis Christoforo 
31 

63741 ESPÉCIES ARBÓREAS DA CAATINGA COM POTENCIAL 

USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Victor Vinicius De Oliveira Ferreira, Edna Moura Pinto 32 

63885 PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DE DUAS 

MADEIRAS USADAS NO EXTREMO NORTE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO 

Wescley Viana Evangelista, Graziele Nayara De Souza Fabrim, Rafael 

Rodolfo Melo 
33 

63886 PROPRIEDADES FÍSICAS DAS MADEIRAS DE JATOBÁ 

(Hymenaea sp.) E IPÊ (Tabebuia sp.) VISANDO PRODUÇÃO 

DE PISOS 

Wescley Viana Evangelista, Everton  Dondoni Da Costa 34 

63901 QUALIDADE DE PRODUTOS DE MADEIRA COM MAIOR 

VALOR AGREGADO 

Ana Clara Moreira Moraes, Guilherme Augusto Faria, Bruno Fernandes 

Piva, Taiana Guimarães Arriel, Anna Carolina  De Almeida Andrade, 

José Reinaldo Moreira Da Silva 

35 

63910 PROPRIEDADES FÍSICAS DE TRÊS ESPÉCIES DE 

MADEIRAS COMERCIALIZADAS NO SUDESTE DO 

PARÁ 

Cleibiane Da Silva Martins, Jesomi Jonatan Da Costa Abreu, Dálleth 

Thauanny De Oliveira  Pereira, Dyêgo Quadros Dos  Santos, Vitor 

Lerison Miranda  Melo, João Rodrigo Coimbra Nobre, Madson Alan 

Rocha De  Sousa, Marcio Franck Figueiredo 

36 

63922 DENSIDADE DA MADEIRA DE Tectona Grandis EM 

PLANTIO HOMOGÊNEO E CONSORCIADO COM Coffea 

Canefora 

Sofia Maria Gonçalves Rocha, João Gabriel  Missia Da Silva, Maria 

Naruna Felix De Almeida, Graziela  Baptista Vidaurre Dambroz, 

Eduardo Ferreira Sales, Denise Ransolin Soranso, Victor Fassina Brocco, 

Ramon Ferreira Oliveira 

37 

63931 AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO PERFIL DE 

DENSIDADE DO LENHO DE ÁRVORES DE PINUS POR 

MÉTODOS RADIOGRÁFICOS 

Felipe Silva Bastos, Vinícius  Resende Castro, Paula Gabriella Surdi, 

Angélica De Cássia Oliveira Carneiro 
38 



 
 

63917 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S EM UM 

LABORATÓRIO UNIVERSITÁRIO: CONQUISTA DE UM 

AMBIENTE DE QUALIDADE. 

Melina Andrade, Norma Maciel, Natália Dias De Souza, Alexandre  

Monteiro De Carvalho 
39 

63979 AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO NA LAMINAÇÃO DE 

Pinus patula SCHLTDL. & CHAM. EM TORNO 

DESFOLHADOR COM GARRAS 

Pricilla  Sozo, Karina  Soares Modes, Magnos Alan   Vivian, Rhayana 

Bareta, Rafael Schlichting 
40 

64027 AVALIAÇÃO DA TRABALHABILIDADE DA MADEIRA 

DE Hevea brasiliensis (CLONE MDF-180) 

Nathália Felipe Da Rocha, Sabrina Mayer De Almeida, José Henrique 

Camargo Pace, Davi Abdalla 
41 

64080 QUALIFICAÇÃO DA SUPERFICIE APLAINADA DA 

MADEIRA DE JAQUEIRA 

Carolina Nogueira  Xavier, Anna Carolina  De Almeida Andrade, José 

Reinaldo Moreira Da Silva, Alexandre  Monteiro De Carvalho 
42 

64098 ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DA TORA DE Couratari 

guianensis AUBL, C. EM INDÚSTRIA NO PARÁ 

Darleny Cristina Serrão Penisch, Camila Cristina Soares Lobato, Paulo 

Renato Souza De Oliveira, Luan F. F. Silva, Manoel Carvalho, Thais 

Yuri  Rodrigues Nagaishi, Sueo Numazawa 

43 

61301 QUALIDADE DO CARVÃO VEGETAL PRODUZIDO COM 

RESÍDUOS SÓLIDOS DE EUCALIPTO EM SISTEMA 

FORNO-FORNALHA 

Alaor Coelho Silva, Marina Donária Chaves Arantes, Wendel Sandro De 

Paula Andrade, Lourdes Maria Hilgert Santos, Maria Naruna Felix De 

Almeida, Daniela  Minini, Jaily Kerller Batista De Andrade 

44 

61322 AVALIAÇÃO ENERGÉTICA DA MADEIRA DE CLONES 

DE Eucalyptus spp. 

Pamela  Beatriz Moreira De Oliveira, Rodrigo Simetti, Breno Assis 

Loureiro, Maíra Reis De Assis, Poliane Pereira De Souza, Joice 

Aparecida De  Assis, Paulo Fernando Trugilho, José Reinaldo Moreira 

Da Silva 

45 

61337 EQUIVALÊNCIA ENERGÉTICA DE PELLETS COM 

OUTROS COMBUSTÍVEIS 

Bárbara  Luísa Corradi Pereira, Aylson Costa Oliveira, Angélica De 

Cássia Oliveira Carneiro, Ana Márcia Macedo Ladeira Carvalho, 

Benedito Rocha Vital 

46 



 
 

61395 EFEITO DA ADIÇÃO DE AMIDO NAS PROPRIEDADES 

FÍSICAS E MECÂNICAS DE PELLETS DE MADEIRA 

Humberto Fauller De Siqueira, Angélica De Cássia Oliveira Carneiro, 

Danilo Barros Donato, Fabiana  Paiva De Freitas, Benedito  Rocha Vital, 

Dieimes Ribeiro Resende, Felipe Silva Bastos, Laura Lima 

47 

61582 QUALIDADE DA MADEIRA DE ÁRVORES MATRIZES 

DE Eucalyptus urophylla PARA USO ENERGÉTICO 

Paulo Fernando Trugilho, Maíra Reis De Assis, Rodrigo Simetti, Breno 

Assis Loureiro, Túlio Vieira 
48 

63634 POTENCIAL ENERGÉTICO DA BIOMASSA E DO 

CARVÃO VEGETAL DO PIXÍDIO DE CASTANHA-

SAPUCAIA (Lecythis pisonis Camb.) 

Pablo Antônio Souza Amorim Da Luz, Tatiane  Inácio Pinto, Iara Nobre 

Carmona, Juliane Da Silva Sampaio, Fernando Wallase Carvalho 

Andrade 

49 

63652 CARACTERIZAÇÃO DA BIOMASSA DE UMA EMPRESA 

FLORESTAL PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 

Ana Hansted, Tamiris Cristina  Oliveira De Andrade, Elias Ricardo  

Durango Padilla, Gabriela Bertoni Belini, Vladimir Costa, Fabio M 

Yamaji 

50 

63657 QUALIDADE ENERGÉTICA DE BIOMASSA 

PROVENIENTE DE FLORESTA NATIVA SOB MANEJO 

SUSTENTÁVEL 

Reny Aldo Henne, Martha Andreia Martha Brand, Nayara Bergamo 

Casagrande, Gisele Lopes, Guilherme Giesel 
51 

63868 LIGNINA KRAFT COMO ADITIVO NA PRODUÇÃO DE 

BRIQUETES 

Walter  Torezani Neto Boschetti, Lucas  Poyares, Larissa Carvalho 

Santos, Thaís Pereira Freitas, Lívia Dal Sasso De Souza, Gabriel  

Andrade Gomes De Assis, Bruno Bruno De Freitas Homem De Faria, 

Ana Márcia Macedo Ladeira Carvalho 

52 

63920 CLASSIFICAÇÃO DE CLONES DE Eucalyptus sp. EM 

FUNÇAO DE CARACTERÍSTICA DE 

CRESCIMENTO,DENSIDADE BÁSICA E ESTIMATIVA 

DE MASSA SECA 

Ana Carolina Andrade, Rodrigo Simetti, Thiago De Paula Protásio, 

Taiana Guimarães Arriel, Maíra Reis De Assis, Thomaz Aurelio Bastos, 

Alanna Barishinikov Silva, Paulo Fernando Trugilho 

53 

63928 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DA COMPOSIÇÃO 

NA DENSIDADE ENERGÉTICA DOS BRIQUETES DE 

BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA 

Fernanda Moura Fonseca Lucas, Sarah Rebeka Rodrigues Marques, Elias 

Costa De Souza, Débora De Melo Almeida, Tatiane Azevêdo, Christovão 

Pereira Abrahão, Rosimeire Cavalcante Dos Santos, Alexandre Pimenta 

54 



 
 

64004 PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL A PARTIR DE 

CASCA DE EUCALYPTUS SPP. EM DIFERENTES 

TEMPERATURAS DE PIROLISES. 

Elias Ricardo  Durango Padilla, Gabriela Bertoni Belini, Ana Hansted, 

Fabio M Yamaji 
55 

64016 DISCUSSÕES E AVANÇOS DA PRODUÇÃO DE 

BRIQUETES NO BRASIL: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

Yanka Beatriz  Costa Lourenço, Elias Costa De Souza, Sarah Rebeka 

Rodrigues Marques, Vital Caetano  Barbosa Júnior, Lucio Cesar Dantas 

De Medeiros, Alexandre Pimenta 

56 

63110 TRATAMENTO OXIDATIVO POR OZONÓLISE COMO 

ALTERNATIVA PARA MODIFICAÇÃO DA COLORAÇÃO 

DA MADEIRA 

Luizmar De Assis Barros, Carla  Alves Ferreira De Santana, Frank Freire 

Dos Santos, Roberto Carlos Lelis 
57 

63902 DEGRADAÇÃO NATURAL DAS MADEIRAS Cupressus 

lusitanica, Cryptomeria japonica E Pinus taeda EXPOSTAS A 

CAMPO DE APODRECIMENTO 

Gláucia Nunes, Évelyn  Grosskopf, Magnos Alan   Vivian, Mário Dobner 

Júnior, Ugo Leandro Belini 
58 

63935 AVALIAÇÃO DA DETERIORAÇÃO DE PAINÉIS 

AGLOMERADOS PRODUZIDOS COM 

LIGNOSULFONATO EM CONDIÇÕES DE CAMPO 

Carolina  Rodrigues Barroco, Gilmara Palermo, Henrique Trevisan, 

Roberto Carlos Lelis, Gilmar Correia Silva, João Vicente De Figueiredo 

Latorraca, Rosilei Aparecida Garcia 

59 

63999 TAXA DE SECAGEM DA MADEIRA DE Acacia mearnsii 

De Wild. SUBMETIDA A DIFERENTES TEMPERATURAS 

Leonardo Oliveira, Érika  Ferreira 60 

64076 AVALIAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE EM TÁBUAS DA 

MADEIRA DE MARUPÁ (Simarouba spp.) 

Lucas De Jesus Barbosa, Wilza Carla  Santos E Sousa, Eliza Chaves 

Loschiavo Reuwsaat, Luiz Felipe Santos Cardoso, Hellen  Da Silva 

Lopes, Selma Lopes  Goulart 

61 

61363 CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DE PAINÉIS 

AGLOMERADOS DE BAGAÇO DECANA REVESTIDOS 

COM BIOPOLÍMERO DO BAGAÇO DE CANA 

Tony Carvalho, Tamires Galvão Tavares Pereira, Danillo Wisky Silva, 

Alan Pereira Vilela, Rafael Mendes, Lourival Marin Mendes 
62 



 
 

61376 PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PAINÉIS 

AGLOMERADOS COM RESÍDUOS DE MADEIRA E DE 

BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

Bruna Bessa Rocha Yano, Sergio Augusto Mello Da Silva, Larissa 

Minillo 
63 

61367 AVALIAÇÃO DE PAINÉIS MDP PRODUZIDOS A PARTIR 

DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E RESINA POLIURETANA 

Larissa Minillo, Sergio Augusto Mello Da Silva, Bruna Bessa Rocha 

Yano 
64 

61379 AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE LÂMINAS DE 

PAPELÃO NA PRODUÇÃO DE COMPENSADOS DE 

MADEIRA 

Alice Souza, Mylene  Augusto Costa, Saulo Rocha Ferreira, Danillo 

Wisky Silva, Rafael Mendes 
65 

61420 DETERMINAÇÃO DO MÓDULO DE ELASTICIDADE 

PELO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS DE PAINÉIS 

CROSS LAMINATED TIMBER 

Fernando  Falaster Parucker, Jackson Eleotério, João Bragagnolo 66 

61421 MISTURA DE ESPÉCIES (Pinus spp. E Eucalyptus benthamii)  

PARA COMPOSIÇÃO DE PAINÉIS OSB 

Luciane Gorski, Alexsandro Bayestorff Da Cunha, Larissa Pasa 

Martarello 
67 

61429 PONTENCIAL DE USO DA MADEIRA DE Populus deltoides 

W. Bartram ex Marshall PARA A PRODUÇÃO DE PAINÉIS 

EGP 

Pâmela Caroline Lau Sozim, Setsuo Iwakiri, Rosilani Trianoski 68 

63900 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE PAINÉIS 

PARTICULADOS DE Pinus spp. UTILIZANDO A 

INCORPORAÇÃO DE GALHOS DE Malus domestica Borkh. 

Dianessa Danielli, Nayara Bergamo Casagrande, Rodolfo Cardoso 

Jacinto, Vinicius Artur  Dambroso, Polliana  D´Angelo Rios, Alexsandro 

Bayestorff  Cunha, Rodrigo Buss, Leonardo Seibert Kuhn 

69 

63950 PROPRIEDADES FÍSICAS DE PAINÉIS DE MÉDIA 

DENSIDADE À PARTIR DA MADEIRA DO Eucalyptus 

benthamii Maiden et Cambage E DE ADESIVO SEM 

FORMALDEÍDO 

Rodrigo Buss, Helena Cristina Vieira, Dianessa Danielli, Rodrigo 

Antunes, Rafael Battisti Archer, Rafaela Stange, Maísa Beatriz Koch 

Mattos, Polliana  D´Angelo Rios 

70 



 
 

61270 ANÁLISE DA CRISTALINIDADE DA POLPA 

COMERCIAL DE CELULOSE INCUBADAS POR 

DIFERENTES TEMPOS EM DIGESTATO ANAERÓBIO 

Maressa Mendonça, Maryella Júnnia Ferreira E Silva, Kevin M. 

Holtman, Greg  Glenn, Delilah Wood, Tina  Williams, William J. Orts, 

Gustavo Henrique  Denzin Tonoli 

71 

61356 EFEITO DO REFINO NAS POLPAS KRAFT DE Pinus taeda 

E DE Eucalyptus spp EM ESTÁGIOS DE 

BRANQUEAMENTO 

Fernanda Lago Morbeck, Claudia Marcia Gomes, Danielle Affonso 

Sampaio, Maria Vanessa Schueler 
72 

64008 SISTEMA CONSTRUTIVO WOOD FRAME Gabriel  Andrade Gomes De Assis, Lívia Dal Sasso De Souza, Larissa 

Carvalho Santos, Vitor Dias Lopes Nunes, Matheus Fernandes De 

Carvalho Reis, Jéssica  Dornelas Soares, Ana Márcia Macedo Ladeira 

Carvalho, Walter  Torezani Neto Boschetti 

73 

60983 ESTIMATIVA DE CUSTOS E DESEMPENHO DE PAINÉIS 

EM MADEIRA LAMINADA COLADA CRUZADA 

Rafaela Schroeder Amaral, Talitha Oliveira Rosa, Rodrigo Terezo 74 

63872 POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DA MADEIRA DE 

Cryptomeria japonica D. DON PARA USOS ESTRUTURAIS 

Rodrigo Terezo, Talitha Oliveira Rosa, Helena Cristina Vieira, Charline 

Zangalli, Deyvis Waltrick  Borges, Gabriel  Oliveira Rosa, Alexsandro 

Bayestorff Da Cunha 

75 

63955 AVALIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE COBERTURA 

EM MADEIRA EM PRÉDIO HISTÓRICO 

Rodrigo  Figueiredo Terezo, Talitha Oliveira Rosa, Ângela Maria Stüpp, 

Cleide  Beatriz Bourscheid, Gabriel  Oliveira Rosa, Guilherme Motta 
76 

63941 MADEIRA LAMINADA COLADA DE PARICÁ 

REFORÇADA COM FIBRAS SINTÉTICAS 

Leonardo Kellet Coelho, Talitha Oliveira Rosa, Rodrigo  Figueiredo 

Terezo, João Laryan  Borges Righez 
77 

63956 UMA ALTERNATIVA PARA O AJUSTE DE EQUAÇÕES 

VOLUMÉTRICAS EM FLORESTAS TROPICAIS 

MADURAS DA AMAZÔNIA CENTRAL 

Adriano Lima, Bruna Oliveira Dos Santos, Letícia Cobello, Francisco 

Higuchi, Silvya Katrinne Santana De Moraes, Márcio Rogério Amaral, 

Mateus Bonadiman, Joaquim Dos  Santos 

78 



 
 

64034 CARACTERÍSTICAS DENDROMÉTRICAS DE ÁRVORES 

DE Pinus taeda L. SADIAS E SOB ATAQUE PATOGÊNICO 

Matheus  De Liz Salamon, Amanda  Lemos Miguel, Philipe Soares, 

Marcos Felipe  Nicoletti, Gustavo  Silva Oliveira, Nilton  Sergio Novack 

Junior, Maycon Thuan  Saturnino Da Silva, Taize Caroline Dreyer 

79 

63740 ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE 

PAINÉIS ORIENTED STRAND BOARD – OSB 

Carla Talita Pertille, Carolina  Alves Carvalho, Francielle Santos Vieira, 

Alexsandro Bayestorff Da Cunha, Martha Andreia Martha Brand, 

Jaqueline Valerius 

80 

61359 SERAPILHEIRA ANTES DA COLHEITA DE 

POVOAMENTO DE TECA. 

Marina Gorgete Santos, Tiago Altobelle Da Silva Siqueira, Sidney 

Caldeira, Caio Silvestre Lima Sanson 
81 

61364 ANÁLISE SENSORIAL DO ENVELHECIMENTO DE 

VODKA EM MADEIRA DE Aniba parviflora (Meisn.) Mez. 

Bruna  De Araújo Braga, Danielle  Das Flores De Sales, Eduardo Sousa 

Rodrigues, Débora  De Souza Lopes, Jordil Silva Mota, Maria Beatriz 

Dos Santos Cruz, Victor Hugo Pereira Moutinho 

82 

61588 TEORES DE CÁLCIO E MAGNÉSIO EM INFUSÃO DE 

ERVA-MATE 

Priscilla Dors, Mari Lucia Campos, Andrei  De Souza Da Silva, Heloisa 

Massaneiro 
83 

63586 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE CASCAS DE UM HÍBRIDO 

DE Eucalyptus urophylla 

Caroline Junqueira Sartori, Graciene Mota, Marina Rates Pires, Pedro 

Junqueira Sartori, Fábio Akira Mori, Isabel Miranda, Helena  Pereira 
84 

64020 BIOCHAR GERADO A PARTIR DA PIRÓLISE LENTA DE 

BIOMASSA DE Cocos nucifera (L.) 

Erick Gonzalez, Isis Adhamann, Fabio M Yamaji, Gabriela  Nakashima, 

Isaí Euán Chi, Javier Jacques, Elias Ricardo  Durango Padilla 
85 

64049 ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE PIROLISE PARA 

PRODUÇÃO DE BIOCHAR A PARTIR DE PALHA DE 

CANA-DE-AÇÚCAR. 

Isis Cristina De Souza Adhmann Pires, Gabriela  Nakashima, Elias 

Ricardo  Durango Padilla, Erick Gonzalez, Fabio M Yamaji, Thiago 

Aguiar Cacuro 

86 



 
 

64081 BRIQUETES PRODUZIDOS A PARTIR DE RESÍDUOS DE 

Sorghum bicolor 

Isaí Euán Chi, Fabio M Yamaji, Franciane  Andrade De Pádua, Vagner  

Roberto Botaro, José Claudio Caraschi, João Tomeleri, Letícia Sant' 

Anna Alesi, Diego Silva 

87 

64090 ALTERNATIVA PARA USO DE MADEIRA DECORRENTE 

DE SUPRESSÃO VEGETAL 

Jéssica Carneiro Salgado, Ana Paula  Garcia De Lima, Hestan Lima 

Alves, Cleber Moreira Almeira, Selma Lopes  Goulart 
88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DATA: 06/09/2017 (QUARTA-FEIRA) 

HORÁRIO: 15h30min até 16h 

CÓDIGO TÍTULO AUTORES LOCALIZAÇÃO 

64033 
CARACTERIZAÇÃO DAS FIBRAS E DA DENSIDADE 

DA MADEIRA DE Tachigali guianensis E Tachigali glauca 

Alessandra De Oliveira Ribeiro, Tiago  De Lima Pereira, Selma Lopes  

Goulart, Fábio Akira Mori, Gracialda  Costa Ferreira, Marcela Silva, 

Evaristo Mauro De Castro 
1 

64054 
COR DA MADEIRA DE ANDIROBA DE FLORESTAS 

DE TERRA FIRME E VÁRZEA, AMAPÁ, BRASIL 

Anderson  Vasconcelos Firmino, Graziela  Baptista Vidaurre Dambroz, 

Marcelino Guedes, João Gabriel  Missia Da Silva, José Clailson  Franco 

Coelho, Alice  Soares Brito, Sofia Maria Gonçalves Rocha, Isabela Dias 

Reboleto 

2 

64058 

CARACTERISTICAS DAS FIBRAS E DO ÂNGULO 

MICROFIBRILAR DA MADEIRA DE Eucalyptus pilularis 

E Corymbia maculata 

Joice Aparecida De  Assis, Claudinéia  Olímpia De Assis, Selma Lopes  

Goulart, José Tarcísio Lima, Naiara  Conceição M. De Souza, Pamela  

Beatriz Moreira De Oliveira 
3 

64061 
VARIAÇÃO RADIAL DOS ELEMENTOS ANATÔMICOS 

DO LENHO Eucalyptus badjensis Beuzev. & Welch 

Bruna Lopes Da Silva Gonçalves, Daniella  Del Castanhel Kniess, 

Marcela Blagitz, Helena Cristina Vieira, Dianessa Danielli, Jeimy  Blanco 

Florez, Rafaela Stange, Polliana  D´Angelo Rios 
4 

64078 

ANATOMIA COMPARADA DO LENHO DE Copaifera 

langsdorffii Desf. ENTRE DUAS FITOFISIONOMIAS 

BRASILEIRAS 

Alessandra De Oliveira Ribeiro, Ana Carolina Maioli Campos Barbosa, 

Polliana  D´Angelo Rios, Tayrine Vieira Martins, Fábio Akira Mori, 

Cláudia Urbinati 
5 

64099 

DEMARCAÇÃO DOS LENHOS JUVENIL E ADULTO 

EM ANDIROBA DE FLORESTAS DE TERRA FIRME E 

VÁRZEA 

Anderson  Vasconcelos Firmino, Graziela  Baptista Vidaurre Dambroz, 

Marcelino Guedes, José Tarcísio Da Silva Oliveira, João Gabriel  Missia 

Da Silva, José Clailson  Franco Coelho, Marcia Carneiro 
6 



 
 

64101 

CORRELAÇÃO ENTRE A ANATOMIA E A 

DENSIDADE DO CAULE E DOS GALHOS DE 

STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS 

Krisnara Mairinck, Reginaldo Arthur Gloria Marcelino, Camila Barbosa 

Alves, Renato Vinicius Oliveira Castro, Ana Flávia Neves Mendes 

Castro, Anne Laura Silva, Maria Luiza, Lucas Barbosa Ramos 
7 

64235 
ANATOMIA QUANTITATIVA DE TRÊS ESPÉCIES DA 

AMAZÔNIA EM SOLOS DE VÁRZEA E PLATÔ 

Ricardo Marques Barreiros, Bruno Santos Ferreira, Francisco Mateus  F. 

De A. Varasquim, Marcel Yuzo Kondo, Rafael Santos, José Claudio 

Caraschi, Cantídio Fernando Gouvêa, Waldemar Gehring Junior 
8 

64263 

ESTUDO COMPARATIVO DO XILEMA SECUNDÁRIO 

DE DUAS ESPÉCIES DO GÊNERO TACHIGALI 

NATIVAS NO PARÁ 

Alessandra De Oliveira Ribeiro, Tiago  De Lima Pereira, Fábio Akira 

Mori, Selma Lopes  Goulart, Gracialda  Costa Ferreira, Ana Carolina  

Maioli Campos Barbosa, Evaristo Mauro De Castro 
9 

61382 
CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA E FÍSICA DO 

LENHO DE TRAÇÃO E OPOSTO DE Eucalyptus grandis 

Camila Balby Ribeiro Da Silva, Jose Alves  Dos Santos Junior, Matheus 

Dos Anjos Amoury, Marcos Vinicius Lima Amorim, Vinicius Carneiro 

Miranda, Luiz Eduardo De Lima Melo 
10 

63952 

INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO NO pH E 

CAPACIDADE TAMPÃO DAS MADEIRAS DE 

Eucalyptus spp. E Pinus spp. 

Evelyn Raphaela  Naegeler De Souza, Cintia Gonçalves  Escobar, Luana 

Campos Nunes, Davidson Da Silva Novaes, Sandiane Carla Krefta, 

Priscila Gabriela Da Silva Duarte, Flavia Pereira 
11 

63976 

AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS, 

FÍSICAS E ENERGÉTICAS DA MADEIRA DE 

EUCALIPTO 

Claudinéia  Olímpia De Assis, Selma Lopes  Goulart, José Tarcísio Lima, 

Maíra Reis De Assis, Tatiane Antunes Da Silva, Joice Aparecida De  

Assis 
12 

64007 

ESTOQUE VOLUMÉTRICO, BIOMASSA E CARBONO 

NOS FUSTES DE UMA FLORESTA DO BIOMA 

CAATINGA 

Ana Carolina  De Carvalho, Rosimeire Cavalcante Dos Santos, Renato 

Vinícius Oliveira Castro, Ana Flávia Neves Mendes Castro, Angélica De 

Cássia Oliveira Carneiro, Alexandre Pimenta, Sarah Esther De Lima 

Costa, Cynthia   Patricia De Sousa Santos 

13 

64014 

TEMPO DE CARBONIZAÇÃO DE Eucalyptus urograndis 

NOS RENDIMENTOS GRAVIMÉTRICOS, EXTRATO 

PIROLENHOSO E GASES NÃO CONDENSÁVEIS. 

Ana Carolina  De Carvalho, Alexandre Pimenta, Elias Costa De Souza, 

Lucio Cesar Dantas De Medeiros, Luiz Augusto Silva Correia, Vital 

Caetano 
14 



 
 

64037 

DETERMINAÇÃO DOS TEORES EXTRATIVOS E 

LIGNINA DE TRÊS ESPÉCIES AMAZÔNICAS: MEDIDA 

DE COMPARAÇÃO PARA QUE NÃO SEJAM 

COMERCIALIZADAS COMO MOGNO BRASILEIRO 

(Swientenia macrophylla King.) 

Andreza Euládia Do Nascimento Vale, Mariana Lameira Nunes, Ana 

Cláudia Gama Batista, Beatriz Valente, Marcelo José Raiol Souza 15 

64062 

ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MADEIRA 

DE LENHO ANORMAL DE COMPRESSÃO EM Pinus 

taeda 

Reny Aldo Henne, Martha Andreia Martha Brand, Alexsandro Bayestorff 

Da Cunha, Leonardo Seibert Kuhn, Guilherme Giesel, Ricardo  Barnasky, 

Nayara Bergamo Casagrande, Camila Ramos Avila 
16 

64083 

RENDIMENTO GRAVIMÉTRICO, RENDIMENTO 

LÍQUIDO E RENDIMENTO EM GASES NÃO 

CONDENSÁVEIS DA MADEIRA DE UVA-DO-JAPÃO 

(Hovenia dulcis) EM DIFERENTES MARCHAS DE 

CARBONIZAÇÃO 

Evelyn Raphaela  Naegeler De Souza, Davidson Da Silva Novaes, Luana 

Campos Nunes, Raquel Priscila  Castiane, Fernanda  Guyss, Ariane  

Sommer Rebolho, Flavia Pereira, Cintia Gonçalves  Escobar 
17 

63934 

COMPARATIVO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DA 

MADEIRA DE Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze E 

Eucalyptus spp. 

Sandra Mara Krefta, Luana Maria Dos Santos, Kemely Alves Atanazio, 

Sandiane Carla Krefta, João Vitor Frigeri 18 

63942 

EFEITO DO TEMPO DE ACONDICIONAMENTO NA 

MOLHABILIDADE DA SUPERFÍCIE DE OITO 

MADEIRAS NATIVAS 

Marcos Diego Gonzaga Da Silva, Keiti Roseani Mendes Pereira, Rosilei 

Aparecida Garcia 19 

63969 
PROPRIEDADE FÍSICA E MECÂNICA DA MADEIRA 

DE Pinus patula SCHLTDL. & CHAM. 

Karina  Soares Modes, Gustavo Tomio, Pricilla  Sozo, Magnos Alan   

Vivian, Ediéli  Padilha 20 

63978 
PROPRIEDADES MECÂNICAS DA MADEIRA DE Pinus 

taeda COM LENHO ANORMAL DE COMPRESSÃO 

Ricardo  Barnasky, Alexsandro Bayestorff Da Cunha, Martha Andreia 

Martha Brand, Leonardo Seibert Kuhn, Reny Aldo Henne, Camila Ramos 

Avila, Guilherme Giesel, Elifas Costa Silva 
21 



 
 

63981 

PERFIL DENSITOMÉTRICO RADIAL DA MADEIRA DE 

EUCALIPTO CULTIVADO EM QUATRO REGIÕES DE 

MINAS GERAIS 

Thiago Leite Barbosa, Maria Naruna Felix De Almeida, Sofia Maria 

Gonçalves Rocha, Lourdes Maria Hilgert Santos, José Tarcísio Da Silva 

Oliveira, Graziela  Baptista Vidaurre Dambroz, Mario Tomazello Filho 
22 

64006 

VARIAÇÃO DA DENSIDADE BÁSICA DE ÁRVORES 

DE Tectona grandis CULTIVADA SOB DIFERENTES 

ESPAÇAMENTOS 

Leonora Goes, Weslley Candido Oliveira, Aylson Costa Oliveira, 

Clebson Cerqueira, Bárbara  Luísa Corradi Pereira, Diogo Vendruscolo, 

Felipe  Neto 
23 

64009 
DETERMINAÇÃO DE PROPRIEDADES MECÂNICAS 

DE Eucalyptus spp. 

Poliane Pereira De Souza, Bruno Charles Dias Soares, Claudinéia  

Olímpia De Assis, Selma Lopes  Goulart, José Tarcísio Lima 24 

64013 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DAS MADEIRAS DE 

Bagassa guianensis e Euxylophora paraensis Huber 

COMERCIALIZADAS NO SUDESTE PARAENSE 

Hellen  Da Silva Lopes, Nayara  Dayane Soares Moura, Gleiciane  

Cardoso Costa, Ana  Karolina Dias Farias, Lucas De Jesus Barbosa, 

Wilza Carla  Santos E Sousa, Selma Lopes  Goulart 
25 

64021 
PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA DE Khaya 

ivorensis APÓS TRATAMENTO TÉRMICO 

Alexandre Miguel Do Nascimento, Fabrizia Dias Guedes Moura, Lucas 

Felix Da Costa, Rosilei Aparecida Garcia 26 

64025 
ENSAIO DE DUREZA EM MADEIRAS DE FOLHOSAS 

SUBMETIDAS AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL 

Marindia De Almeida Borba, Aline Krolow Soares, Darci Alberto Gatto, 

Rafael  Beltrame 27 

64035 

AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE 

MADEIRA SERRADA COMERCIALIZADAS NA 

REGIÃO NORTE 

Renata Ingrid Machado Leandro, Ada Kenneth Damasceno Da Silva, 

Cássia Da Costa Silva, Narjara Raissa Moraes Nascimento, João Rodrigo 

Coimbra Nobre, Madson Alan Rocha De  Sousa, Marcio Franck 

Figueiredo 

28 

64041 

PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA DE 

MUTAMBA (Guazuma ulmifolia Lam.) NO SENTIDO 

BASE-TOPO E MEDULA-CASCA 

Nayara  Dayane Soares Moura, Ana  Karolina Dias Farias, Erondina  

Araújo Alho, Gleiciane  Cardoso Costa, Selma Lopes  Goulart 29 



 
 

64056 
PERMEABILIDADE LONGITUDINAL DAS MADEIRAS 

DE E. pilularis, E. cloeziana, C. citriodora e Toona ciliata 

Poliane Pereira De Souza, Joice Aparecida De  Assis, Claudinéia  

Olímpia De Assis, Wendell Rangel Queiroz De Souza, Thiago  Moreira 

Cruz, José Reinaldo Moreira Da Silva, José Tarcísio Lima 
30 

64067 

EXTENSIOMETRIA APLICADA À MEDIÇÃO DA 

DEFORMAÇÃO RESIDUAL LONGITUDINAL EM 

TÁBUAS VERDES DE Corymbia citriodora 

José Sánchez, José Tarcísio Lima, José Reinaldo Moreira Da Silva, 

Carlos Henrique Da Silva 31 

64096 

EFEITO DO TRATAMENTO TÉRMICO NA 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO PARALELA DA 

MADEIRA DE Eucalyptus grandis X Eucalyptus urophylla 

Wagner Patrício De Sousa Junior, Emilly Soares, Ana Paula 32 

64236 

DENSIDADE BÁSICA E CRESCIMENTO DE 

EUCALIPTO SOB APLICAÇÃO DE COMPOSTO 

ORGÂNICO 

Ricardo Marques Barreiros, Iraê Amaral Guerrini, Cláudio Angeli  

Sansígolo 33 

63050 

COMPARAÇÃO DOS MÓDULOS DE ELASTICIDADE 

EM DIFERENTES IDADES DETERMINADOS POR 

VIBRAÇÃO EM PEQUENAS PEÇAS ESTRUTURAIS 

Thais De Souza Marcchiori, Marcos Oliveira De Paula, Pedro  Gutemberg 

De Alcântara Segundinho, Ana Boa 34 

63048 

COMPARAÇÃO DOS MÓDULOS DE ELASTICIDADE  

DE EUCALIPTO E CARVALHO NA COMPRESSÃO 

NORMAL ÀS FIBRAS 

Thais De Souza Marcchiori, Pedro  Gutemberg De Alcântara Segundinho, 

Ana Boa, Marcos Oliveira De Paula, João Paulo Maia 35 

65524 

COMPARAÇÃO ENTRE DOIS MÉTODOS PARA A 

DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE APARENTE DA 

MADEIRA 

Dianessa Danielli, Helena Cristina Vieira, Rafaela Stange, Rafael Battisti 

Archer, Bruna Lopes Da Silva Gonçalves, Polliana  D´Angelo Rios, 

Daigard  Ricardo Ortega Rodriguez, Mario  Tomazello Filho 
36 

63046 
INFLUÊNCIA DO TEOR DE UMIDADE NO MÓDULO 

DE ELASTICIDADE POR MÉTODO VIBRAÇÃO 

Thais De Souza Marcchiori, Maristela De Oliveira Bauer, Marcos 

Oliveira De Paula, Pedro  Gutemberg De Alcântara Segundinho, Ana 

Boa, João Paulo Maia 
37 



 
 

61320 

VARIAÇÃO INTRAESPECÍFICA DA DENSIDADE 

BÁSICA DE Eucalyptus urophyla x E. grandis 

CULTIVADOS NO OESTE PARAENSE 

Saulo Coelho, Sávio Dill, Bruno Rafael  Silva De Almeida, Fernando 

Wallase Carvalho Andrade 38 

65525 
O RENDIMENTO DE DUAS ESPÉCIES FLORESTAIS 

AMAZÔNICAS APÓS DESDOBRO PRIMÁRIO 

Erika Kamila Honorato Santos, Jaqueline Sousa Almeida, Jose Oliveira, 

Iêdo Santos 39 

64089 

DESEMPENHO DA MADEIRA DE Pinus sp. EM 

ENSAIOS DE USINAGEM, LIXAMENTO E FIXAÇÃO 

POR PREGOS 

Paulo Cesar Leal De Carvalho, Everton Fernandes Miranda, Carlos 

Silveira, Norma Maciel, Cláudia Torres, Alexandre  Monteiro De 

Carvalho, Karen Allen Resende Da Silva, Amanda Arantes Junqueira 
40 

63936 

COMPORTAMIENTO DEL ADHESIVO A TRAVÉS DEL 

TIEMPO EN EL PEGADO DE PIEZAS DE MADERA DE 

EUCALIPTO PARA LA FABRICACIÓN DE MUEBLES 

Carlos Mario Gutierrez Aguilar, Beatriz Elena Angel, Sandro César, Julia  

Silva, Giovanni Barrera 41 

66307 
RENDIMENTO VOLUMÉTRICO DE MADEIRAS 

TROPICAIS DO EXTREMO NORTE DO MATO GROSSO 

Tatiana Paula Marques De Arruda, Jociane Rosseto De Oliveira Silva, 

Ivan Cleiton De Oliveira Silva, Suely De Fatima Menegon Bertoldi, 

Huelton Lima Da Silva 
42 

64019 

INFLUÊNCIA DO TEMPO DE CARBONIZAÇÃO NA 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO CARVÃO VEGETAL DE 

Eucalyptus urograndis 

Elias Costa De Souza, Alexandre Pimenta, Lucio Cesar Dantas De 

Medeiros, Luiz Augusto Silva Correia, Ana Carolina  De Carvalho, 

Stephanni Ingrid De Souza Silva 
43 

64023 
PRODUÇÃO, COMPOSIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO 

EXTRATO PIROLENHOSO NA AGRICULTURA 

Maria Kely  Alves Gomes Da Silva, Alexandre Pimenta, Elias Costa De 

Souza, Rosa Cristina Salles Da Nóbrega, Stephanni Ingrid De Souza 

Silva, Yanka Beatriz  Costa Lourenço, Vital Caetano, Lucio Cesar Dantas 

De Medeiros 

44 

64030 

INFLUENCIA DA TEMPERATURA E DIFERENTES 

PROPORÇÕES DE RESÍDUOS NA DENSIDADE 

APARENTE DE BRIQUETES LIGNOCELULOSICOS 

Erica Gonçalves De Oliveira, Alexandre Pimenta, Elias Costa De Souza, 

Sarah Rebeka Rodrigues Marques, Maria Kely  Alves Gomes Da Silva, 

Yanka Beatriz  Costa Lourenço, Tatiane Azevêdo, Christovão Pereira 

Abrahão 

45 



 
 

64045 

APLICAÇÃO DA ESPECTROSCOPIA NO 

INFRAVERMELHO PRÓXIMO PARA A 

IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CARVÃO VEGETAL 

Lívia Ferreira Da Silva, Renato Da Silva Vieira, Jianne Rafaela Mazzini 

De Souza., Camila Barbosa Alves, Reginaldo Arthur Gloria Marcelino, 

Anne Laura Silva, Nayara  Felicio, Laura Fonseca Duarte 
46 

64046 

EFEITO DA TEMPERATURA E DAS PROPORÇÕES 

DOS COMPONENTES NA RESISTÊNCIA MECÂNICA 

DE BRIQUETES DE BIOMASSA 

Vital Caetano, Elias Costa De Souza, Christovão Pereira Abrahão, Sarah 

Rebeka Rodrigues Marques, Erica Gonçalves De Oliveira, Alexandre 

Pimenta, Maria Kely  Alves Gomes Da Silva, Tatiane Azevêdo 
47 

64055 
ANÁLISE ENERGÉTICA DE RESÍDUOS DA MADEIRA 

DE Cedrela odorata. 

Maria Beatriz Dos Santos Cruz, Barbára Furtado, José Brito, Victor Hugo 

Pereira Moutinho 48 

64071 

EFEITO DA TAXA DE AQUECIMENTO NOS 

RENDIMENTOS GRAVIMÉTRICOS DA 

CARBONIZAÇÃO E NA QUALIDADE DO CARVÃO DE 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir 

Elias Costa De Souza, Alexandre Pimenta, Maria Kely  Alves Gomes Da 

Silva, Yanka Beatriz  Costa Lourenço, Stephanni Ingrid De Souza Silva, 

Ana Carolina  De Carvalho, Danielle De Moraes Lúcio, Rosimeire 

Cavalcante Dos Santos 

49 

64073 

POTENCIAL ENERGÉTICO DA MADEIRA DE UM 

HÍBRIDO NATURAL DE Eucalyptus urophylla 

TERMICAMENTE TRATADA 

Túlio Vieira, Paulo Fernando Trugilho, Sonia Alexandra Correia 

Carabineiro, Breno Assis Loureiro, Rodrigo Simetti, Maíra Reis De Assis, 

Antonio José Vinha Zanuncio 
50 

64088 
EFEITO DA TORREFAÇÃO NAS PROPRIEDADES DE 

PELLETS PRODUZIDOS COM MADEIRA DE Pinus sp. 

Laura Lima, Mateus Alves De Magalhães, Carlos Miguel Simões Da 

Silva, Angélica De Cássia Oliveira Carneiro, Ana Paula Silva 51 

64093 

EFEITO DA TEMPERATURA MÁXIMA DE 

CARBONIZAÇÃO EM ALGUMAS PROPRIEDADES DO 

CARVÃO VEGETAL DE GALHOS DE Manilkara huberi 

Cezar Dias Cardoso Júnior, Fernando Wallase Carvalho Andrade 52 

61134 

EFEITO DA TEMPERATURA NO PODER CALORÍFICO 

SUPERIOR E COMPOSIÇÃO QUÍMICA IMEDIATA DO 

CARVÃO VEGETAL 

Luciano Junqueira Costa, Paulo Fernando Trugilho, Tais Regina Lima 

Abreu Veiga, Márcia  Silva De Jesus, Breno Assis Loureiro, Rodrigo 

Simetti, Camila  Batista Da Silva Lopes, Dieimes Ribeiro Resende 
53 



 
 

63971 
NÍVEL DE ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA 

DE PELLETS DE MADEIRA EM SANTA CATARINA 

Daniela Letícia Nones, Martha Andreia Martha Brand, Flávio José 

Simioni 54 

64082 

EFEITOS DA TAXA DE AQUECIMENTO NA 

DENSIDADE E RENDIMENTO GRAVIMÉTRICO PARA 

Rinorea guianensis 

Cezar Dias Cardoso Júnior, Fernando Wallase Carvalho Andrade 55 

63884 
AVALIAÇÃO DO FLUXO RADIAL DE PRESERVATIVO 

EM MADEIRAS DE EUCALIPTO 
Wescley Viana Evangelista, José De Castro Silva 56 

63993 

RESISTÊNCIA BIOLÓGICA DAS MADEIRAS DE Pinus 

caribaea e  Eucalyptus saligna SUBMETIDAS À 

TERMORRETIFICAÇÃO 

Artur  Queiroz Lana, Ananias Francisco Dias Júnior, Carlos Rogério 

Andrade, Francisco Fernandes Bernardes, José Brito, Natália Dias De 

Souza 
57 

64000 

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE ALGUMAS 

CONSTRUÇÕES DE MADEIRA DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL NA REGIÃO DO CAPARAÓ 

João Paulo Maia, Juarez Paes, Thais De Souza Marcchiori, Yonny  

Martínez López, Ana Boa, Patrícia Batista De Oliveira 58 

61007 
PROCESSO DE TERMORRETIFICAÇÃO EM 

MADEIRAS DA REGIÃO AMAZÔNICA 

Rafael Santana, Zaíra Morais Dos Santos Hurtado De Mendoza, Pedro 

Hurtado De Mendoza Borges, Maísa  Pavani Dos Santos Elias, Pedro 

Hurtado De Mendoza Morais, Rheysprincys Rio Mariano, João Ubaldo  

Borges R. Souza, Jonathan Sander Quintino De Oliveira 

59 

60966 
PROGRAMA DE SECAGEM PARA MADEIRA DE 

Corymbia citriodora 

José Sánchez, Poliane Pereira De Souza, Joice Aparecida De  Assis, 

Carolina Nogueira  Xavier, José Tarcísio Lima 60 

63953 

FENOLAÇÃO , SÍNTESE DE ADESIVO 

LIGNOFENÓLICO, CARACTERIZAÇÃO E 

AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE 

Larissa Carvalho Santos, Lívia Dal Sasso De Souza, Gabriel  Andrade 

Gomes De Assis, Juliana  Ceccato Ferreira, Fabiana  Paiva De Freitas, 

Déborah Nava Soratto, Ana Márcia Macedo Ladeira Carvalho, Angélica 

De Cássia Oliveira Carneiro 

61 



 
 

63964 
PRODUÇÃO DE COMPENSADO LAMINADO 

UTILIZANDO ADESIVO LIGNOFENÓLICO 

Larissa Carvalho Santos, Lívia Dal Sasso De Souza, Gabriel  Andrade 

Gomes De Assis, Walter  Torezani Neto Boschetti, Mateus Alves De 

Magalhães, Marcia Silva De Jesus, Vitor Dias Lopes Nunes, Ana Márcia 

Macedo Ladeira Carvalho 

62 

63982 

PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DE PAINÉIS 

AGLOMERADOS PRODUZIDOS COM RESÍDUOS 

LIGNOCELULÓSICOS 

Leonardo Oliveira, Érika  Ferreira 63 

63984 

PROPRIEDADES FÍSICAS DE COMPENSADOS 

FENÓLICOS PRODUZIDOS COM DIFERENTES 

ARRANJOS DE LÂMINAS DE Pinus taeda E Anacardium 

giganteum 

Leonardo Oliveira, Érika  Ferreira 64 

64057 

ADESIVOS UREIA-FORMALDEÍDO E SUA 

APLICAÇÃO NA PRODUÇÃO DE PAINÉIS DE 

MADEIRA 

Lívia Dal Sasso De Souza, Gabriel  Andrade Gomes De Assis, Larissa 

Carvalho Santos, Wilson De Souza Júnior, Vitor Dias Lopes Nunes, 

Juliana  Ceccato Ferreira, Angélica De Cássia Oliveira Carneiro, Ana 

Márcia Macedo Ladeira Carvalho 

65 

64091 

CITRIC ACID AS BIOBASED ADHESIVE FOR 

PARTICLEBOARDS PRODUCED WITH COCONUT 

FIBERS (Cocos nucifera l.) 

Ana Paula Nakamura, Peter Wimmer, Cláudio Del Menezzi, Divino 

Eterno Teixeira 66 

64943 

ENSAIOS PRELIMINARES PARA AVALIAÇÃO DA 

INFLUÊNCIA DO TEOR DE UMIDADE NAS 

PROPRIEDADES DE PAINÉIS AGLOMERADOS 

Ana Laura Soler Cunha Buzo, Estefani  Suana Sugahara, Raissa  Pravatta 

Pivetta, Sergio Augusto Mello Da Silva, Elen Aparecida Martines 

Morales 
67 

64964 

OCORRÊNCIA DE NÓDULOS CAULINARES EM 

REFLORESTAMENTO DE PARICÁ NO ESTADO DO 

PARÁ 

Osmar José Romeiro De  Aguiar, Jaqueline Sousa Almeida, Erika Kamila 

Honorato Santos 68 

63996 

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE LIGNINAS DE 

MADEIRA DE FIBRA LONGA E DE FIBRA CURTA 

PARA PRODUÇÃO DE ADESIVOS 

Lívia Dal Sasso De Souza, Larissa Carvalho Santos, Gabriel  Andrade 

Gomes De Assis, Wilson De Souza Júnior, Déborah Nava Soratto, Ana 

Márcia Macedo Ladeira Carvalho, Angélica De Cássia Oliveira Carneiro, 
69 



 
 

Vinícius Resende De Castro 

62884 

PROPRIEDADES MECÂNICAS DE PAPEL CARTÃO 

PRODUZIDO COM POLPA PROVENIENTE DE 

MISTURA DE MADEIRAS 

Bruno De Freitas Homem De Faria, Rubens Chaves De Oliveira, Paula  

Santana Barbosa, Mateus Alves De Magalhães, Larissa Carvalho Santos, 

Wagner Davel Canal, Fabiana  Paiva De Freitas 
70 

63933 

MORFOLOGIA DA FIBRA E ÍNDICES DE 

RESISTÊNCIA DO PAPEL DA ESPÉCIE DE Eucalyptus 

badjensis Beuzev. & Welch 

Helena Cristina Vieira, Dianessa Danielli, Rodrigo Buss, Deyvis Waltrick  

Borges, Talitha Oliveira Rosa, Carolina  Alves Carvalho, Angela Gaa, 

Polliana  D´Angelo Rios 
71 

64029 
DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE 

COMPÓSITOS DE RESINA EPÓXI E NANOPAPER 

Luizmar De Assis Barros, Pei  Yu Kuo, Hanna Lisa  Leffever Ribeiro Dos 

Santos, Roberto Carlos Lelis, Ning  Yan 72 

63962 
AVALIAÇÃO DE EMENDAS DE TOPO EM MADEIRA 

DE PARICÁ 

Rodrigo  Figueiredo Terezo, Talitha Oliveira Rosa, Francisco Raphael 

Cabral Furtado, Franciele Oliveira De Córdova, Camilla Ampessan, 

Guilherme Motta 
73 

64003 
CLASSIFICAÇÃO VISUAL DE LÂMINAS PARA USO 

EM ELEMENTOS DE MADEIRA LAMINADA COLADA 

Rodrigo Terezo, Talitha Oliveira Rosa, Ângela Maria Stüpp, Cleide  

Beatriz Bourscheid, Helena Cristina Vieira, Dianessa Danielli, Charline 

Zangalli, Leonardo Kellet Coelho 
74 

64015 

EFEITO DA PRESSÃO DE COLAGEM SOBRE A 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PARALELA DA MADEIRA 

DE PARICÁ 

Ângela Maria Stüpp, Rodrigo Terezo, Cleide  Beatriz Bourscheid, 

Charline Zangalli 75 

64063 

AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO INICIAL DE MUDAS 

DE Eucalyptus saligna MEDIANTE ADUBAÇÃO COM 

NPK 

Ana Carla Brancher, Elisiane Vendruscolo, Tarsiani Lippi, Luis Paulo 

Baldissera Schorr, Renata Chiusa Pietrobelli, Hilda  Hildebrand Soriani 76 



 
 

63909 
PADRÃO MORFOMÉTRICO PARA FLORESTA DE 

Araucaria angustifolia EM LAGES, SANTA CATARINA 

Isadora De Arruda Souza, André Hess, Luis Paulo Baldissera Schorr, 

Kemely Alves Atanazio, Ana Claudia Silveira, Giselli Castilho Moraes, 

Carolina  Alves Carvalho, Francielle Santos Vieira 
77 

63865 
ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE 

CELULOSE 

Carla Talita Pertille, Carolina  Alves Carvalho, Francielle Santos Vieira, 

Alexsandro Bayestorff Da Cunha, Martha Andreia Martha Brand, 

Jaqueline Valerius 
78 

63975 
CONCENTRAÇÃO MUNDIAL DA PRODUÇÃO DE 

MEDIUM DENSITY FIBERBOARD - MDF 

Thaisa  De Sousa Selvatti, Luiz Moreira Coelho Junior, José Luiz Pereira 

Rezende, Daniela Letícia Nones, Antônio  Donizette De Oliveira, Yuri  

Rommel Vieira Araujo 
79 

63944 

DENSIDADE A GRANEL E CARACTERIZAÇÃO 

QUÍMICA DO LÍNTER DE ALGODÃO Gossypium 

hirsutum L. 

Letícia Sant' Anna Alesi, Vagner Roberto Botaro, Franciane  Pádua, 

Fabio M Yamaji, João Tomeleri, Luis Ricardo Oliveira Santos, Diego 

Silva, Isaí Euán Chi 
80 

64068 

ESPÉCIES FLORESTAIS POTENCIALMENTE 

PRODUTORAS DE TANINOS: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

Nathally Mousinho, João Paulo Gomes, Alex Sousa, Anderson Aurelio 

De Azevêdo Carnaval, João  Gilberto Meza Ucella Filho, Bruna  Rafaella 

Ferreira Da Silva, Tatiane Azevêdo 
81 

64097 
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO PARALELA DO 

ESTIPE DE Euterpe oleracea Mart 
Juliana Vieira, Milca Aires Ferreira, Bruno Monteiro Balboni 82 

61358 

USO DE TANINOS DE Stryphnodendron adstringens 

(MART.) COVILLE NO TRATAMENTO DE ÁGUA 

PARA ABASTECIMENTO 

Thais Sousa, Sebastião Souza, Thayane Emilie Batistão, Vinicius Alves 

Da Silva, Magno Deyvisson Arcanjo Batista, Luiz Fernando Coutinho De 

Oliveira, Fábio Akira Mori 
83 

61210 
PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BRIQUETES DE 

CARVÃO DE RESÍDUO AGRÍCOLA 

Annie Karoline  De Lima Cavalcante, Ailton Vale, Luiz Gustavo Oliveira 

Galvão, Bruno  Sant'anna Chaves 84 



 
 

63997 
CARACTERIZAÇÃO ENERGÉTICA DO CARVÃO DO 

SISTEMA TOCO-RAIZ DE Corymbia citriodora 

Felipe Nardo, Juliette Silva, Letícia Sant' Anna Alesi, Diego Silva, Isaí 

Euán Chi, João Tomeleri, Franciane  Pádua, Fabio M Yamaji 85 

64094 
CARACTERIZAÇÃO ENERGÉTICA DE RESÍDUOS 

FLORESTAIS ORIUNDOS DE Couratari sp. 

Juliane Da Silva Sampaio, Anselmo Júnior Correa Araújo, Iara Nobre 

Carmona, Juliano Rocha, Victor Hugo Pereira Moutinho, Fernando 

Wallase Carvalho Andrade 
86 

64100 
PRODUÇÃO DE BRIQUETES DE RESÍDUOS 

AGROFLORESTAIS 

Tharles Pereira E Silva, Norma Maciel, Amanda Arantes Junqueira, 

Carlos Silveira, Alexandre  Monteiro De Carvalho, Azarias Machado De 

Andrade 
87 

 


